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Gegenstand dieses Bescheides:

Warmedamm-Verbundsysteme mit angediibelten und angeklebten Warmedammstoffen
"Baumit ProTherm"

"Baumit StarTherm"

"Baumit openTherm"

"Baumit MineralTherm"

jeweils mit den Beschichtungsvarianten

"Massiv Putz" oder "Massiv Kratzputz"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 25 Seiten und zehn Anlagen mit 54 Blatt.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-33.4.3-51 vom 6. Mai 2022.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung

zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und

geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind die Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) mit den Handelsbe-
zeichnungen "Baumit ProTherm", "Baumit StarTherm", "Baumit openTherm" und "Baumit
MineralTherm". Die WDVS bestehen jeweils aus Dammplatten, die am Untergrund angeklebt
und durch Dulbel befestigt sind, einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz sowie
einer Schlussbeschichtung (Oberputz). Ergdnzend sind Haftbriicken, Grundputz und Haftver-
mittler als Komponenten der WDVS mdglich.

Alle fiir das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten sind vom Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern bzw. liefern zu lassen. Die Kompo-
nenten werden vom Antragsteller oder einem Lieferanten werksmafig hergestellt.

Der Zulassungsgegenstand darf auf AuRenwanden aus Mauerwerk und Beton mit oder ohne
Putz oder auf festhaftenden keramischen Belagen verwendet werden.

Der Zulassungsgegenstand ist mit den Systemen "Baumit MineralTherm" zusatzlich auch an
Deckenunterseiten aus Beton mit oder ohne Putz anwendbar.

Genehmigungsgegenstand ist die Bauart des WDVS mit den Bestimmungen, wie es auf der
Baustelle aus diesen genannten Komponenten herzustellen ist. Der Untergrund muss dafir
fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschich-
tungen mit dem Klebemortel ist zu prifen. Der Untergrund muss eine ausreichende Trag-
fahigkeit fur den Einsatz von Dubeln besitzen. Bei Untergrinden aus Mauerwerk ohne Putz
oder Beton ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise
vorausgesetzt werden.

Unebenheiten bis 2 cm/m duirfen Gberbriickt werden; gréRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen geeigneten Putz ausgeglichen werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Komponenten
21.1.1 Klebemortel und Klebeschaum

Fur die Befestigung der Dammstoffe missen die Klebemortel "ProContact DC 56", "Klebe-
Spachtel Allround", "Klebe- und Armierungsmértel KA 52", "StarContact KBM", "StarContact
KBM-Fix", "multiContact MC 55 W", "StarContact Speed", "Multi 5" oder die Klebeschdume
"easytop Klebeschaum" oder "Baumit easy pro" verwendet werden.

2.1.1.2 Dammstoffe
a) EPS-Platten

Als Dammstoffe missen expandierte Polystyrol-Platten (EPS) gemaf nachfolgender Tabelle
mit den Abmessungen 1000 mm x 500 mm verwendet werden. Sie weisen neben den hinter-
legten Angaben folgende Eigenschaften auf:

761494.23 1.33.43-51/39
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Tabelle 1 — flir die Verwendung an Auf3enwénden:

, : Dynamische Steifigkeit s'
: Dicke d Rohdichte p :
Handelsbezeichnung 3 Dicke d s'
[mm] [kg/m?] 3
[mm] [MN/m?]

openTherm 032 G

14 -20
openTherm 034 G 60 - 300
openTherm 035 W 19-25
SilverStar 032

14 -20
EPStherm 031 G 40 - 400
EPStherm plus 032 15-22
EPStherm 032 G 40 - 300 14 - 20
EPStherm plus 034 40 - 300 14 -19
EPStherm 034 G 40 - 400 14 -20
EPStherm 035 W 40 - 300 14-25
EPStherm 032 G elastifiziert 18200- 111500 ?g

80 - 200 14 - 20 160:190 10

EPStherm 034 G elastifiziert 200 7

Die EPS-Platten "openTherm 032 G", "openTherm 034 G" und "openTherm 035 W" sind
werksmaRig mit durchdringenden Perforationen zu versehen.
b) Mineralwolle-Platten

Als Dammstoffe miissen Mineralwolle-Platten mit Mineralfasern hauptsachlich ausgerichtet in
Plattenebene gemafl nachfolgender Tabelle 2 fiir die WDVS an Aulenwanden und geman
Tabelle 3 fur die WDVS an Deckenunterseiten verwendet werden. Sie weisen neben den
hinterlegten Angaben folgende Eigenschaften auf:

Tabelle 2 — flir die Verwendung an Auf3enwénden:

Handels- Dicke | Abmes- Dynamische Stré Anzahl | ¢ =
bezeichnung d sung" Steifigkeit s° tromungs- be- B S
widerstand hich- | €6
Dicke d s r eter | B2
[mm] IMN/m?] | [kPa*s/m?] eter o3
[mm] [mm] Seiten >AQ
40 - 80 - -
100 - 120 15
MineralTherm | 40-340 80§X625 .
ZW. 140 - 160 10 25 1 nein
Echt 035 K (300%) 1200x400
X 180 - 200 5
> 200 - -
60 13
MineralTherm 80 11 .
Evo 035 60-200 100 3 1 nein
1200x400 120 / 40
140 6
MineralTherm | 60-340 160 - 180 5 2 nein
Evo plus 035 (3002) 200 - 220 4
240 - 300 3
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Handels- Dicke | Abmes- Dynamische Stré Anzahl | ¢ =
bezeichnung d sung" Steifigkeit s AfSirIrefe- be- g
widerstand hich- | €6
Dicke d s r etor | B
[mm] [MN/m3] [kPa*s/mz] e.er 15} 8
[mm] [mm] Seiten | > A
60 11
35
80 - 100 9
MineralTherm 120 7 .
Light plus 035 60-200 | 1200x400 120 - 160 5 2 nein
30
180 5
200 4
40-50 - -
60 12
40-400 80 2
MineralTherm - .
Echt 035 (2402) 800x625 100 7 20 1 ja
120 6
140 5
> 140 - -
40 - 70 - -
80 9
MineralTherm | 40-400 100 7 ]
Echt plus 035 | | (2402) 1200x400 3 6 %0 ? 1
140 5
> 140 - -
40-50 - -
60 40
i 80 35
MineralTherm | 46200 | 800x625 20 1| nein
040 100 25
120 - 140 20
> 140 - -
_ 60-70 12
e nem [ [ 1
60-400 | = 5 1100-110 8 40 _
ZW. a
i rorrran | 0 | 1200x400 | 120-130 | 7 ’
ineralTherm
Simplex Il 140-200] S 2
> 200 - -
MineralTh 80— 110 11
ineralTherm
Simplex 82%5 800 x625 | 120-190| 9 40 2 | nein
Light Il 200 6
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Handels- Dicke | Abmes- Dynamische . Anzahl | ¢ =
bezeichnung d sung" Steifigkeit s St.romungs- be- g
widerstand ; £S5
_ . schich- | ¢ @
Dicke d s *r , teter S €
[mm] [mm] [mm] MN/m?] | [KPa'simT | ggjien | © a
MineralTherm 100 - 805;\/\6/25 ) ) > nein
Basic 035 200 1200%400
60 -70 11
MineralTherm |0 _ 400 80-90 8
Evo Light plus (3002) 1200x400 | 100 — 120 6 40 2 nein
035 130-150| 5
160 — 300 4
1) Andere Plattenformate sind méglich, unter Beriicksichtigung der Anlage 4
2) Bis zu dieser Plattendicke ist eine einlagige Verlegung zulassig. Bis zur angegebenen maximalen Dicke d ist
eine zweilagige Verlegung, unter Berlicksichtigung der Randbedingungen im Abschnitt 3.2.4.4 zuldssig

Tabelle 3 — fiir die Verwendung an Deckenunterseiten:
Es durfen folgende Dammstoffe in Dicken von 80 bis 200 mm verwendet werden.

Handels- Roh- | Abmes- : ) Anzahl =
bezeichnung dichte | sung" [S)ty r]? nr(ls.(ih? Stromungs- be- 25
SLUS e widerstand . 25
e r schich- | © 2
Dicke d s o i teter Fiire)
[kg/m | [mm] mm | s | KPES™T 1 seiten | 2 8
80 - -
MineralTherm 800x625 100-120 15 .
Echt 035 K 105 bzw. 1 nein
1200x400 | 140 - 160 10 25
180 - 200 5
MineralTh 80 L
ineralTherm .
Evo 035 105 100 8 1 nein
1200x400 |—120 / 40
MineralTherm 140 6
| .
Evoplus 035 | 109 162(‘)3 80 2 2 | nein
80 - 100 9 35
120 7
MineralTherm .
Light plus 035 85 1200x400 | 140 - 160 6 30 2 nein
180 5
200 4
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Handels- Roh- | Abmes- Dynamische . Anzahl | o =
bezeichnung dichte sung" Steifigkeit s Stromungs- be- @8
0 widerstand | (o | 5 §
] . r 5 X
Dicke d S ) teter = O
kg/m] |  [mm] mm] | MN/me | KPESMT 1 ggiien | 28
80 9
100 7 20
MineralTherm .
Echt 035 120 800x625 120 6 1 ja
140 5
> 140 - -
80 9
Mi ITh = ! 30
ineralTherm .
Echt plus 035 | 120 | 1200x400 120 6 2 ja
140 5
> 140 - -
80 35
i 100 25 20
MineralTherm | 43, | goox625 1| nein
040 120 - 140 20
> 140 - -
MineralTherm 80-90 9 ]
Simplex | 800x625 | 109 - 110 8
125 bzw. 40 ja
MineralTherm 1200x400 | 120 - 130 7 )
Simplex Il 140 - 200 5
MineralTherm 80110 11
Simplex 90 800 x 625 | 120 — 190 9 40 2 nein
Light Il 200 6
. 800x625
pnorelaee™ | 100 | bazw. - 2 | nein
1200x400
80-90 8
MineralTherm 100 = 120 6
Evo Light 85 1200x400 40 2 nein
plus 035 130-150 5
160 — 200 4
1) Andere Plattenformate sind méglich, unter Beriicksichtigung der Anlage 4

761494.23

¢) Mineralwolle-Lamelle

Als Dammstoffe missen die Mineralwolle-Lamellen mit Mineralfasern hauptsachlich ausge-
richtet senkrecht zur Plattenebene gemaf’ nachfolgender Tabelle 4 fiir die WDVS an Aulen-
wanden und gemal Tabelle 5 fir die WDVS an Deckenunterseiten verwendet werden. Sie
weisen neben den hinterlegten Angaben folgende Eigenschaften auf:

1.33.43-51/39
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Tabelle 4 — flir die Verwendung an Auf3enwénden:

Dicke d Abmessungen Pzl
Handelsbezeichnung 9 beschichteter
]| ] Seiten
MineralTherm Lamelle 40 - 400 1200 x 200 0,1,2

Tabelle 5 — fur die Verwendung an Deckenunterseiten:
Es dirfen folgende Dammestoffe in Dicken von 80 bis 200 mm verwendet werden

. Anzahl
Handelsbezeichnung R°hd'°h§e Q AR beschichteter
[kg/m?] [mm] :
Seiten
MineralTherm Lamelle 80 1200 x 200 0,1,2

2.1.1.3 Haftbriicken

Als Haftbricken dirfen die mit den Klebemérteln nach Abschnitt 2.1.1.1 identischen Produkte
"ProContact DC 56", "StarContact KBM" oder "multiContact MC 55 W" verwendet werden.
21.1.4 Grundputz
Als Grundputz zwischen Dammstoff und Unterputz darf das Produkt "MineralportLeichtputz
MP 69 Speed" verwendet werden.
21.1.5 Bewehrungen

Als Bewehrungen mussen die beschichteten Textilglas-Gittergewebe "StarTex Grob" oder
"StarTex Fein" verwendet werden.
2.1.1.6 Unterputze

Als Unterputz missen die mit den Klebemorteln nach Abschnitt 2.1.1.1 identischen Produkte
Produkte "ProContact DC 56", "KlebeSpachtel Allround", "Klebe- und Armierungsmortel KA
52", "StarContact KBM", "StarContact KBM-Fix", "multiContact MC 55 W", "StarContact
Speed", "Multi 5" verwendet werden. Alternativ ist als Unterputz das Produkt "PowerFlex" zu
verwenden.

2.1.1.7 Haftvermittler

Als Haftvermittler zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung dirfen die Produkte
"PremiumPrimer DG 27" oder "UniPrimer" verwendet werden.

21.1.8 Schlussbeschichtungen

Als Schlussbeschichtungen (Oberputze) mussen die in den Anlagen 2.1.2 bis 2.3.2 aufge-
fuhrten Produkte verwendet werden.

2.1.1.9 Diibel

Fur die Befestigung der Dammplatten nach Abschnitt 2.1.1.2 missen die Dibel mit einem
Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm und mit folgender Bezeichnung (hinterlegt in
Anlage 4) verwendet werden:

761494.23 1.33.43-51/39
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Handelsbezeichnung beim WDVS- verwendbar an
Hersteller AuBenwand Deckenunterseite
Schilagdiibel

SchlagDubel NTK U
SchlagDubel H1

SchlagDuibel N

thermoTop Schlagdibel H2 plus
Schraubdiibel

SchraubDubel STR U 2G
SchraubDubel S

thermoTop Schraubdtibel S1
SchraubDubel S1

tiefversenkte Diibel

XX | X|X
|

X | X[ X|X

X
I

ecotwist

2.1.1.10 Zubehébrteile

Es durfen normalentflammbare Zubehorteile, wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile, ver-
wendet werden, deren Einzellange 3 m nicht Uberschreitet. Die eingesetzten Zubehorteile
mussen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich sein.

21.2 Warmedamm-Verbundsystem (WDVS)

Der Aufbau der WDVS entspricht den Anlagen 1.1 bis 1.3. Der Aufbau der WDVS "Baumit
MineralTherm" an Deckenunterseiten entspricht Anlage 1.6. Die méglichen Systemkombina-
tionen einschlieBlich der zuldssigen Dicken bzw. Auftragsmengen der Putzkomponenten nach
den Abschnitten 2.1.1.1, 2.1.1.3 und 2.1.1.4 sowie 2.1.1.6 bis 2.1.1.8 sind den Anlagen 2.1.1
bis 2.3.2 zu entnehmen.

2.1.2.1 Standsicherheit des WDVS

Die WDVS "Baumit ProTherm", "Baumit StarTherm", "Baumit openTherm" und "Baumit
MineralTherm" tragen an AuRenwanden die charakteristischen Einwirkungen wek bzw. die
Beanspruchbarkeit aus Wind gemafl den Anlagen 5.1.1 bis 5.4.1; an Deckenunterseiten
tragen die Systeme mit Mineralwolle-Dammstoffen die charakteristischen Einwirkungen aus
Wind wek und die Systemeigengewichte gex gemaf den Anlagen 5.5.1 und 5.5.2 — jeweils in
Abhangigkeit der verwendeten Dammstoff-Dibel-Kombination fur den in Abschnitt 1 dieses
Bescheids genannten Verwendungsbereich ab, sofern die Ausfihrung gemal Abschnitt 3.2
erfolgt.

2.1.2.2 Brandverhalten des WDVS
2.1.2.2.1 WDVS mit EPS-Platten

Die WDVS "Baumit ProTherm" und "Baumit StarTherm" nach Anlagen 2.1.1, 2.1.2 und 2.2
erfillen je nach Ausfihrung - auler bei Verwendung der Klebeschdume nach Ab-
schnitt 2.1.1.1 - die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B1 bzw. B2 nach
DIN 4102-11, Abschnitt 6.1 bzw. die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der
Klasse B - s1,d0 bzw. Klasse E nach DIN EN 13501-12, Abs. 11.

1 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen

2 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

761494.23 1.33.43-51/39
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Bei Verwendung der Klebeschaume nach Abschnitt 2.1.1.1 sind die Anforderungen fiir die
WDVS nach Anlagen 2.1.1 und 2.1.2 nach Priifung im Brandschacht die Anforderungen nach

DIN 4102-1, Abschnitt 6.1.2.2 erfiillt.
2.1.2.2.2 WDVS mit Mineralwolle-Dammstoff

Das WDVS "Baumit MineralTherm" nach den Anlagen 2.3.1 und 2.3.2 erfillt - je nach Ausfiih-
rung - die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse A2 bzw. B1 nach DIN 4102-11,
Abs. 6.1 bzw. die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse A2 - s1,d0

nach DIN EN 13501-12.
2.1.2.3 Waiarme- und Feuchteschutz des WDVS

Far den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes der WDVS ist in Abhangigkeit des ver-
wendeten Dammstoffs folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit As anzusetzen:

Handelsbezeichnung des Dammstoffs Bemessungswert As
[W/(m - K)]
EPS-Platten:
openTherm 032 G 0,032
openTherm 034 G 0,034
openTherm 035 W 0,035
openTherm 034 G 0,034
SilverStar 032 0,032
EPStherm 031 G 0,031
EPStherm plus 032 0,032
EPStherm 032 G 0,032
EPStherm plus 034 0,034
EPStherm 034 G 0,034
EPStherm 035 W 0,035
EPStherm 032 G elastifiziert 0,032
EPStherm 034 G elastifiziert 0,034
Mineralwolle-Platten
MineralTherm Echt 035 K 0,035
MineralTherm Evo 035 0,035
MineralTherm Evo plus 035 0,035
MineralTherm Light plus 035 0,035
MineralTherm Echt 035 0,035
MineralTherm Echt plus 035 | 0,035
MineralTherm 040 0,040
MineralTherm Simplex | 0,034
MineralTherm Simplex Il 0,034
MineralTherm Simplex Light Il 0,034
MineralTherm Basic 035 0,035
MineralTherm Evo Light plus 035 0,035
Mineralwolle-Lamellen
MineralTherm Lamelle 0,040

761494.23
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Fir den Feuchteschutz sind die w- und/oder sq-Werte fiir die Unterputze, Grundputz und die
Schlussbeschichtungen ggf. mit den Haftvermittlern gemaR Anlage 3 dieses Bescheids zu be-
rucksichtigen.

Der Diffusionswiderstand bei zweilagig verlegten Mineralwolle-Platten ist im Rahmen der

Planung und Bemessung mit dem zur Anwendung kommenden Klebemértel nachzuweisen.
2.1.2.4 Schallschutz des WDVS

Die bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung ARwwovs, die beim Nachweis des Schall-

schutzes (Schutz gegen AuRenlarm) fir die WDVS zu bericksichtigen ist, ist nach
DIN 4109-34/A13, Abschnitt 4.3 zu ermitteln.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.1.1 sind werksseitig herzustellen. Das WDVS wird auf der
Baustelle aus den Komponenten hergestellt.

222 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers gelagert und vor Beschadi-
gung geschutzt werden.

223 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauproduktes nach Abschnitt 2.1.2 mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) ist gemaR der dem § 21 (4) der MBO entsprechenden landesrechtlichen
Regelung sowie der einschlagigen landesrechtlichen Ubereinstimmungsverordnung anzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

Es sind auRerdem anzugeben:
— Handelsnamen des WDVS und der zum Einsatz kommenden Komponenten
— Lagerungsbedingungen

Auf der Verpackung oder dem Beipackzettel/ Lieferschein der einzelnen Komponenten der
WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Ubereinstimmungsbestitigung durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der WDVS mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer Zertifizierungsstelle sowie
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Antragsteller eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ubere__instimmungserklérung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

3 DIN 4109-34/A1:2019-12 Schallschutz im Hochbau — Teil 34: Daten fiir die rechnerischen Nachweise des
Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen;
Anderung A1
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller bzw. Lieferanten vor-
zunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen durchzuflhren, die im beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Pruf-
und Uberwachungsplan* enthalten und somit Bestandteil der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Handelsnamen des Bauproduktes und der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und
der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes und der Komponente bzw. des
Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenugendem Priifergebnis sind vom Hersteller bzw. Lieferanten unverziiglich die erfor-
derlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moéglich
und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich
zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung durchzufiihren, sind Proben nach
dem Prifplan zu entnehmen und zu priifen. Die Probenahmen und Priifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle. Es sind mindestens die Prifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen durchzufihren, die im beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Pruf-
und Uberwachungsplan* enthalten und die somit Bestandteil der von diesem Bescheid er-
fassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens flnf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, der vollstéandig in der jeweils gliltigen Fassung der fir die Fremdiiberwachung einge-
schalteten zugelassenen Stelle sowie ggf. auszugsweise dem Hersteller oder Lieferanten vom Antragsteller zur
Verfugung gestellt wird.
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung
3.141 Standsicherheit
3.1.1.1  Nachweisfiihrung fir WDVS an AuBenwénden

Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS an
AuRenwanden ist auf der Grundlage der Beanspruchbarkeit des WDVS sowie der charak-
teristischen Einwirkungen aus Wind, der verwendeten Diibel gemafR Abschnitt 2.1.1.9 und der
folgenden Bedingungen erbracht.

Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkungen
ist fir die im Abschnitt 2.1.2 genannten WDVS bei einer Verarbeitung gemafl Abschnitt 3.2
erbracht.

Die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dibel im Verankerungsgrund (Wand) sowie mog-
liche Verwendungsbeschrankungen sind den Eignungsnachweisen der Anlage 4 zu ent-
nehmen. Die Mindestanzahl der Diibel ist den Anlagen® direkt zu entnehmen oder es sind bei
Verwendung von Dammstoff-Dibel-Kombinationen gemaf den jeweiligen Anlagen® die zuge-
hdrigen Dibelbilder zu verwenden und die folgenden Bedingungen zu erflllen:

1.)  wek £ "Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind" gemaf der jeweiligen Anlage

Die Anzahl der Dibel n, mit der diese Gleichung erfillt ist, ist in Bedingung 2.) zu ver-
wenden. Wenn diese Gleichung in Bedingung 2.) nicht erflllt ist, dann ist die Berech-
nung mit der ndchsthéheren Dibelanzahl n (gemal} Tabelle) oder mit einer anderen
charakteristischen Zugtragfahigkeit des Dubels im Untergrund (Nrk, pivel) ZU wieder-
holen

2.)  Wed < NRd,Diibel - N
dabei ist

Wed = YF © Wek

NRd, babel = NRk,Dubel / YMm,u

mit
Wed: Bemessungswert der Beanspruchung aus Wind [kN/m?]
Wek: charakteristische Einwirkung aus Wind [kN/m?]
NRd, Diibel: Bemessungswert der Zugtragfahigkeit des Dubels im Untergrund
[kN/Dubel]
NRk, Diibel: charakteristische Zugtragfahigkeit des Diibels im Untergrund (gemaf
Anhang des jeweiligen Eignungsnachweises des Diibels in Anlage 4)
[kN/Dubel]
VF 1,5 (Sicherheitsbeiwert fir die Einwirkungen aus Wind)
Y™,U: Sicherheitsbeiwert des Ausziehwiderstands des Dubels aus dem
Untergrund (entspricht ym des jeweiligen Eignungsnachweises des
Dubels in Anlage 4 bzw. wenn nicht anders angegeben ywu= 2,0)
n: Anzahl der Dubel (je m?) gemaR Anlage®, mit der die Bedingung 1.) er-
fllt ist
Sofern nicht anders angegeben gilt fir die Anordnung der Diibel der Anhang A der Norm
DIN 556997,

Alle Tabellen in den Anlagen 5.1.1 bis 5.4.1, in denen die "charakteristische Einwirkungen aus Wind" angegeben ist
Alle Tabellen in den Anlagen 5.1.1 bis 5.3.25, in denen die "Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind" angegeben ist
7 DIN 55699:2017-08 Anwendung und Verarbeitung von auRenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen
(WDVS) mit Dammstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder
Mineralwolle (MW)
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3.1.1.2 Nachweisfiihrung fir WDVS an Deckenunterseiten
Der Nachweis der Standsicherheit des Genehmigungsgegenstandes der Bauart WDVS an
Deckenunterseiten ist auf der Grundlage des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht sowie der
charakteristischen Einwirkungen aus Wind, der verwendeten Dibel gemaf Abschnitt 2.1.1.9
und der folgenden Bedingungen erbracht.
Der Nachweis des Abtrags der Lasten aus Eigengewicht und hygrothermischen Einwirkungen
ist fur das in Abschnitt 2.1.2 genannte WDVS bei einer Verarbeitung gemaf Abschnitt 3.2 er-
bracht.
Die mdglichen Verwendungsbeschrankungen der Dubel sind den Eignungsnachweisen der
Anlage 4 zu entnehmen. Die Mindestanzahlen der Diibel fiir Mineralwolle-Platten nach Ab-
schnitt 2.1.1.2, Tabelle 3 und fir Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2, Tabelle 5 den
Anlagen 5.5.1 und 5.5.2 zu entnehmen.
Fur die Eingangswerte gilt:
gek:  Charakteristische Einwirkung aus Systemgewicht, ohne Klebemértel [kg/m?]
Wek:  charakteristische Einwirkung aus Wind [kN/m?]

mit
Jek=gD+ QP
go=pp - do charakteristische Einwirkung aus dem Gewicht der Dammung [kg/m?]
mit po= Rohdichte des Dammstoffes gemal Abschnitt 2.1.1.2,

Tabelle 3 bzw. Abschnitt 2.1.1.2, Tabelle 5 [kg/m?]
Dicke des Dammstoffes [m]

charakteristische Einwirkung aus dem Gewicht des Putzes
(trocken) [kg/m?], entsprechend der Auftragsmenge der
Putzschicht gemaf den Anlagen 2.3.1 und 2.3.2

Das maximale Systemgewicht ist gemal® Anlage 5.5.1 auf 70 kg/m? beschrankt. Fur die
Anordnung der Dubel gilt die Anlage 5.5.2.

3.1.1.2 Fugeniiberbriickung

Die WDVS "Baumit ProTherm", "Baumit StarTherm", "Baumit openTherm" und "Baumit
MineralTherm" diirfen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den Auenwandfléchen (z. B.
der Fugen in den AuRenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischicht-
platten) nur bei Fugenabstanden bis 6,20 m angewendet werden; dabei missen die Damm-
stoffdicke mindestens 60 mm betragen und das WDVS aus den Unterputzen nach Ab-
schnitt 2.1.1.6 aulRer "PowerFlex" mit einem Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.5 und
den dinnschichtigen Oberputzen (doberputz < dunterputz) Nach Anlage 2.1.2 bis 2.3.2 bestehen.
Die Rohdichte der EPS-Platten darf dabei maximal 20 kg/m? betragen.

Die Beschichtungsvarianten "Massiv Putz" (siehe Anlage 1.2) und "Massiv Kratzputz" (siehe
Anlage 1.3) und die als Mittelschicht aufgebauten Unterputze, die Schlussbeschichtungen
"KellenwurfPutz KWP" und "KratzPutz KRP" sowie alle anderen in diesem Bescheid allgemein
bauaufsichtlich zugelassene Komponenten dirfen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen
nicht verwendet werden.

Eine Uberbriickung von Dehnungsfugen an Deckenunterseiten ist nicht zulassig.
3.1.1.3 FeldgroBRen und Feldbegrenzungsfugen

Fir die folgenden Platten sind die Feldgrof3en ohne Feldbegrenzungsfugen unter den folgen-
den Randbedingungen mdglich:

do
gr
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Fir WDVS mit den Mineralwolle-Platten "MineralTherm Simplex I", "MineralTherm Simplex 1",
"MineralTherm Echt 035" und "MineralTherm Echt plus 035 I" (d > 200 mm) (Duibel ober-

flachenbulndig):

Gesamtputzdicke (Unterputz
und Schlussbeschichtung)

Maximale FeldgroRe

max. Putzgewicht (nass)

<25 mm

7.5mx7,5m

30 kg/m?

<8 mm

50mx25m

22 kg/m?

Fir WDVS mit den Mineralwolle-Platte "MineralTherm Echt 035 K" und "MineralTherm Evo
plus 035" (d > 200 mm) (Dubel oberflachenbindig):

Gesamtputzdicke (Unterputz
und Schlussbeschichtung)

Maximale FeldgroRe

max. Putzgewicht (nass)

-9 75mx7,5m 30 kg/m?
mm

10mx12m 22 kg/m?

<9 mm 50mx25m 22 kg/m?

Fir WDVS mit den Mineralwolle-Platten "MineralTherm Echt 035 K" und "MineralTherm 040"

(d = 200 mm) (Dubel oberflachennah versenkt oder tiefversenkt):

Gesamtputzdicke (Unterputz
und Schlussbeschichtung)

Maximale FeldgréRRe

max. Putzgewicht (nass)

>9mm

1M0mx12m

30 kg/m?

<9 mm

50mx25m

22 kg/m?

Fir WDVS mit den Mineralwolle-Platten "MineralTherm Evo 035" und "MineralTherm Evo plus
035" (d =200 mm) (Dubel oberflachennah versenkt oder tiefversenkt):

verwendete Dubel Gesamtputzdicke | Maximale FeldgrofRe | max. Putzgewicht
(nass)

"ecotwist" >9 mm 10mx12m 30 kg/m?

"SchraubDibel STR U 2G" R

SchraubDiibel STR U 2G <9 mm 50 m x 25 m 22 kg/m?

und "ecotwist

Sofern Feldgréfen Uberschritten werden und Feldbegrenzungsfugen erforderlich sind, sind
diese objektspezifisch vom Planer festzulegen. Die Ausfuhrung erfolgt im Putzsystem gemaf
den Empfehlungen durch den WDVS-Hersteller.

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Es ist ein rechnerischer Nachweis des Warmeschutzes fiir die Bauart WDVS zu fihren. Far
die dabei anzusetzenden Bemessungswerte des Dammstoffs gelten die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1.2.3. Das Putzsystem darf vernachlassigt werden.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Fur das WDVS sind
die Angaben in Abschnitt 2.1.2.3 zu berlcksichtigen.

Fir den Nachweis der Dampfdiffusion bei zweilagiger Verlegung der Mineralwolle-Platten sind
die Angaben aus Abschnitt 2.1.2.3 in Verbindung mit Anlage 3 zu verwenden.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung der Diibel muss dabei
nach der Anlage 6 bertcksichtigt werden.
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Bei bestimmten Wettersituationen und abhangig von der Warmedadmmung der tragenden
Wandkonstruktion kdnnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache durch Unter-
schiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegentiber der ungestérten Wand voriibergehend
abzeichnen.

Bei Detailplanungen sowie bei der Ausfihrung von Anschlissen und Durchdringungen des
WDVS ist auf die Verminderung von Warmebrlcken zu achten.

3.1.3 Schallschutz
Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenlarm) ist nach DIN 4109-18 und

DIN 4109-2° zu fUhren. Fiir den Nachweis des Schallschutzes ist das bewertete Schalldamm-
Mal Rwwovs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Gleichung zu

ermitteln:

Rwwbvs = Rw,0 + ARw,wbvs

mit:

Rw.0 bewertetes Schalldamm-Mall der Massivwand ohne WDVS, ermittelt nach

DIN 4109-321°
ARwwbvs bewertete Verbesserung der Luftschallddmmung, siehe Abschnitt 2.1.2.4
314 Brandschutz
3.1.41 WDVS mit EPS-Platten

Die WDVS "Baumit ProTherm" und "Baumit StarTherm" nach Anlagen 2.1.1 und 2.1.2 und
das WDVS "Baumit openTherm" nach Anlage 2.2 sind gemafR den Bestimmungen der nach-
folgenden Tabelle dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen fur Auflenwand-
bekleidungen schwerentflammbar bzw. normalentflammbar bestehen.

WDVS
schwerentflammbar? normalentflammbar
) § | Dammstofidick
o & ' bDammstordicke
aE < 3008 <400
wa [mm]
£ | Dicke [mm emal Anlagen 2.1.1, .
EQ ! [mm] . 9 212b 9 29 gemal Anlagen 2.1.1,
O (Schlussbeschichtung 1.2Dbzw. 2.2, 212 bzw. 2.2
& und Unterputz) aber = 49 o T
& o ! "PowerFlex" ja®
LN .
c > i ja
D & ‘alle anderen Ja
a)  Die Ausfiihrung des WDVS muss entsprechend den im Abschnitt 3.2.4.2 bestimmten Mafinahmen unter
Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen.
b)  Bei Dammstoffdicken liber 100 mm muss die Ausfiihrung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 3.2.4.3
bestimmten MalRnahmen erfolgen.
) Bei Verwendung des Unterputzes "PowerFlex" betragen die maximale Rohdichte EPS-Platten 17 kg/m? und
die Gesamtputzdicke (Unterputz und Schlussbeschichtung) 7 - 8 mm.

8 DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

9 DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anfor-
derungen

10 DIN 4109-32:2016-07 Schallschutz im Hochbau — Teil 32: Daten fiir die rechnerischen Nachweise des

Schallschutzes (Bauteilkatalog) — Massivbau
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3.1.4.2 WDVS mit Mineralwolle-Dammstoffen

Das WDVS "Baumit MineralTherm" nach Anlagen 2.3.1 und 2.3.2 ist gemall den Bestim-
mungen der nachfolgenden Tabelle dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen
fur AuRenwandbekleidungen nichtbrennbar, schwerentflammbar bzw. normalentflammbar be-

stehen.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wobvs
nichtbrennbar schwerentflammbar/
normalentflammbar
5 © :Mineralisch (siehe Anlage 3) ja ja
E “5 i n 1] H H
D 2 :"PowerFlex ja? ja
é) : Mineralisch (siehe Anlage 3)
(}) g : n " n n ja
g £ :"NanoporTop", "GranoporTop", .
£ S !"gilikatTop", "StyleTop" ja
Z |
ng
& "SilikonTop / CreativTop" nein
3 nur in Kombination mit den Schlussbeschichtungen "NanoporTop" und "StyleTop" und nur bei Dammstoff-
dicken < 200 mm

3.2 Ausfiihrung
3.21 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
— Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheids und alle
Informationen Uber die erforderlichen weiteren Einzelheiten zur einwandfreien Ausfiihrung
der Bauart den mit Planung, Bemessung und Ausfiihrung des WDVS betrauten Personen
zur Verfligung zu stellen.

— Ausfiihrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfuhrenden Firma hat sich Gber die Besonderen Bestimmungen
dieses Bescheids sowie Uber alle fir eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart erforder-
lichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die ausfuhrende Firma hat fur die Anwendung an Auflenwanden gemaf Anlage 9 und fur die
Anwendung an Deckenunterseiten gemafl Anlage 10 die Ubereinstimmung der Bauart WDV S
mit der in diesem Bescheid geregelten allgemeinen Bauartgenehmigung zu erklaren. Diese
Erklarung ist dem Bauherrn zu Uberreichen.

3.2.2 Allgemeines
Far die WDVS dirfen nur die im Abschnitt 2.1.1 und in den Anlagen 2.1.1 bis 2.3.2 genannten
Komponenten und deren Kombination gemaf den folgenden Bestimmungen sowie unter
Berlcksichtigung der Vorgaben aus Planung und Bemessung (siehe Abschnitt 3.1) verwendet
und ausgefiihrt werden.
Bei der Verarbeitung und Erhartung dirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten; gerin-
gere Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sind moglich, sofern die Verarbeitungsrichtlinien des
Antragsstellers dies gestatten.

3.23 Klebemortel und Klebeschaum
Die Klebemortel sind ggf. nach den Vorgaben des Antragstellers unter Beachtung der
Technischen Informationen zum jeweiligen Klebemaortel zu mischen. Die Klebeschaume sind
verarbeitungsfertig. Die Klebemortel oder die Klebeschaume nach Abschnitt 2.1.1.1 sind mit
einer Auftragsmenge nach Anlagen 2.1.1 bis 2.3.1 aufzubringen.
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3.24 Anbringen der Dammplatten
3.2.41 Allgemeines
Beschadigte Dammplatten dirfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind durch geeignete MalRnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schitzen,
insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des Putzsystems.

3.2.4.2 Konstruktive BrandschutzmaRnahmen

Fir schwerentflammbare WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Platten miissen folgende kon-
struktiven MaRnahmen gegen eine Brandeinwirkung von aulen ausgefiihrt werden: (siehe
Anlage 7)

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm Gber Gelédndeoberkante
oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.).

2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen nach Nr.1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gré3eren
Abstanden sind zusétzliche Brandriegel einzubauen.

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder
angrenzender horizontaler Gebaudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten
Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei gré3eren Abstanden sind
zuséatzliche Brandriegel einzubauen.

4. weitere Brandriegel an Ubergangen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B.
Durchgange, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem Bereich des 1. bis 3. Geschosses
liegen, der durch einen Brand von auf3en beansprucht wird.

Die Brandriegel mussen folgende Anforderungen erfillen:

— Hohe 2200 mm,

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,

— Rohdichte' = 60 kg/m? bis 90 kg/m® und Querzugfestigkeit'? = 80 kPa
oder

— Rohdichte' = 90 kg/m? und Querzugfestigkeit'? = 5 kPa,

— mit einem Klebemortel entsprechend Abschnitt 2.1.1.1 vollflachig angeklebt und zusatzlich
mit WDVS-Diibeln angediibelt,

— Verdibelung mit zugelassenen WDVS-Diibeln bestehend aus Duibelteller und Hulse aus
Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Diibeltellers = 60 mm, Rand-
und Zwischenabstande der Dubel: mindestens 10 cm nach oben und unten, maximal
20 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie maximal 40 cm
zum benachbarten Dibel,

— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind vollstandig abgeleitet werden kénnen. Die
Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels ent-
sprechen.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von an-
grenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb
eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem
Klebemortel vollflachig anzukleben und zusétzlich mit zugelassenen WDVS-Dibeln stand-
sicher zu befestigen.

" Rohdichte nach DIN EN 1602, Mindestwert fiir jeden Einzelmesswert
Querzugfestigkeit nach DIN EN 1607, Mittelwert, Einzelmesswerte dirfen den Mittelwert um max. 15 % unter-
schreiten
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Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur Hohe des
Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erfillen:

— Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz und Unterputz) von 4 mm bzw. 8 mm bei Ver-
wendung des Unterputzes "PowerFlex",

— an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe,
mit einem Flachengewicht von mindestens 280 g/m? und einer Reil¥festigkeit im Anliefe-
rungszustand von gréRer als 2,3 kN/5 cm einzuarbeiten,

— Verwendung von EPS-Platten mit einer Rohdichte von max. 25 kg/m?® bzw. max 17 kg/m?
bei Ausfliihrung des Unterputzes "PowerFlex" und

— Verwendung eines Bewehrungsgewebes mit einem Flachengewicht von mindestens
150 g/m?2.

Die fir schwerentflammbare WDVS in Abschnitt 3.2.4.3 vorgeschriebenen MaRnahmen im

Bereich von AuRenwanddéffnungen missen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 ausge-

fuhrt werden.

3.2.4.3 Stiirze, Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit EPS-Platten mit Dicken tiber 100 mm bis 300 mm missen
aus Brandschutzgriinden oberhalb des Brandriegels Nr. 3 nach Abschnitt 3.2.4.2 wie folgt
ausgefuhrt werden:

a. Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein mindestens 300 mm seitlich tber-
stehender Brandriegel (links und rechts der Offnung) vollflachig anzukleben und zuséatzlich
anzudibeln; im Kantenbereich ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeck-
winkeln zu verstarken. Werden hierbei auch Laibungen gedammt, ist fiir die Dammung der
horizontalen Laibung im Sturzbereich ebenfalls Dammstoff in der Art des Brandriegels ein-
zubauen.

Sofern das WDVS ausschlieBlich mit den Platten "EPStherm 034 G elastifiziert" und
"EPStherm 032 G elastifiziert" sowie einer Gewebeschlaufe gemal Anlage 8 ausgefihrt
wird, darf bei Dammstoffdicken zwischen 100 mm und 300 mm auf die Ausfiihrung eines
ansonsten erforderlichen Brandriegels nach a) zur Beibehaltung der Brandklassifizierung
des WDVS verzichtet werden; der Entfall von Brandriegeln gemafy Abschnitt 3.2.4.2 ist
nicht zulassig.

b. Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig— oberhalb und an
beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten Brandriegel — wie unter
a. beschrieben — zu umschlief3en.

c. Die Ausfiihrung nach a. und b. darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss vollflachig angeklebt und zusatzlich angediibelt werden. Der Brandriegel ist so anzu-
ordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unterkante
Brandriegel eingehalten wird. In unmittelbar Giber Offnungen befindlichen Kantenbereichen
ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken.

Die Brandriegel nach a) bis ¢) missen folgende Anforderungen erfillen:

— Ho6he 2200 mm,

— nichtbrennbar, formstabil bis 1000 °C,

— Rohdichte 2 60 kg/m? bis 90 kg/m? und Querzugfestigkeit'? = 80 kPa
oder

— Rohdichte 2 90 kg/m® und Querzugfestigkeit'2 = 5 kPa,

— mit einem Klebemértel entsprechend Abschnitt 2.1.1.1, vollflachig angeklebt und zusatzlich
angedubelt,
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— Brandriegel sind durch vollflachige Verklebung und Verdiibelung derart am Untergrund zu
befestigen, dass die Einwirkungen aus Wind vollstandig abgeleitet werden kénnen. Die
Haftzugfestigkeit zwischen Klebemoértel und Brandriegel bzw. zwischen Putzschicht und
Brandriegel muss mindestens der geforderten Querzugfestigkeit des Brandriegels ent-
sprechen.

3.24.4 \Verklebung

3.2.4.4.1 Verklebung an Auflenwanden

Die Dammplatten sind mit einem Klebemortel nach Abschnitt 2.1.1.1 - EPS-Platten nach
Abschnitt 2.1.1.2 a) alternativ mit einem Klebeschaum nach Abschnitt 2.1.1.1 - passgenau im
Verband anzukleben. Zwischen den Platten dirfen keine offenen Fugen entstehen.
Unvermeidbare Fehlistellen und Spalten missen mit gleichwertigen Dammstoffen
geschlossen werden. Das SchlieRen von Fehlstellen und Spalten bis maximal 5 mm Breite mit
einem Fugenschaum™ ist zuldssig. In die Fugen darf kein Klebemortel gelangen. Zur
Vermeidung von Warmebriicken dirfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt sein.

Bei Dammstoffdicken Uber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten, dass Zwan-
gungspunkte Bewegungsmdglichkeit haben. Im Rand- und Kantenbereich ist auf eine aus-
reichende Befestigung zu achten, z. B. sind passende Formeckteile zu verwenden.

Die Mineralwolle-Lamellen sind grundsatzlich horizontal zu verlegen, wobei geometrische
Bedingungen Ausnahmen zulassen.

EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) sind durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plat-
tenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemdrtel zu versehen, dass eine Verklebung
von mindestens 40 % erreicht wird (siehe Anlage 1.4).

Die EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) durfen auch vollflachig verklebt werden. Bei voll-
flachigem Klebemoértelauftrag ist unmittelbar vor dem Ansetzen der Dammplatten der Klebe-
mortel mit einer Zahntraufel aufzukdmmen.

Bei Verwendung von EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) darf der Klebemortel auch voll-
flachig oder wulstformig auf den Untergrund aufgetragen werden. Es missen mindestens
60 % der Flache durch Mértelstreifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwdlste darf 10 cm
nicht Uberschreiten.

Die EPS-Platten sind unverzuglich, spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemortel-
bett einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Bei Verwendung der Klebeschaume "easytop Klebschaum" und "Baumit easy pro" sind die
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) durch Auftragen eines umlaufenden randnahen
Woulstes und mit einem eingeschlossenen Wulst in M- oder W-Form so zu versehen, dass eine
Verklebung von mindestens 40 % der Flache erreicht wird. Der Klebeschaumauftrag erfolgt
mit einer Pistole.

Bei Verwendung des Klebeschaums in Verbindung mit Dammplatten ohne Nut- und Feder-
profilierung ist sicherzustellen, dass durch eine sorgfaltige Nachjustierung der angeklebten
EPS-Platten eine unzutragliche Nachexpansion des noch nicht abgebundenen Klebeschaums
verhindert wird.

Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) sind durch Auftragen einer umlaufenden Wulst
am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemdrtel zu versehen, dass eine
Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird (siehe Anlage 1.4). Die Mineralwolle-Platte
"MineralTherm Echt 035 K" muss bei Systemen d > 200 mm eine Verklebung von mindestens
50% erreichen.

Unbeschichtete Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) diirfen auch, unbeschichtete
Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 ¢) mussen vollflachig verklebt werden.

Bei Ausfiihrung einer nichtbrennbaren oder schwerentflammbaren AulRenwandbekleidung muss ein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis fiir die Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) des Fugenschaums bei
Verwendung zwischen massiv mineralischen oder metallischen Baustoffen vorliegen. Bei Ausflihrung einer normal-
entflammbaren AufRenwandbekleidung ist ein mindestens normalentflammbarer Fugenschaum zu verwenden.
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Dabei wird der Klebemortel zuerst in die Oberflache der Dammplatte eingearbeitet (Press-
Spachtelung) und dann in einem zweiten Arbeitsgang "frisch in frisch" aufgetragen.

Beschichtete Mineralwolle-Dammstoffe gemal Abschnitt 2.1.1.2 b) und Abschnitt 2.1.1.2 c)
missen wie angegeben werkseitig mit einer Haftbriicke auf einer oder zwei Seiten beschichtet
sein. Dabei ist die Seite, die fur die Verklebung an der Wand zu verwenden ist, den jeweiligen
Herstellerangaben zu entnehmen.

Die Mineralwolle-Platten mit einer verdichteten Deckschicht gemafy Abschnitt 2.1.1.2 b)
dirfen nur so eingebaut werden, dass diese Deckschicht dem Untergrund abgewendet ist
bzw. zur AuRenseite liegt.

Bei zum Untergrund beschichteten Mineralwolle-Dammstoffen nach Abschnitt 2.1.1.2 b) und
2.1.1.2 c) darf der Klebemortel beierklebung-auf-dem-Untergrund in einem Arbeitsgang voll-
flachig auf die beschichtete Seite der Mineralwolle-Dammstoffe oder in einem Arbeitsgang
vollflachig oder teilflachig auf den Untergrund aufgetragen werden. Bei vollflachigem Auf-
tragen ist der Klebemortel unmittelbar vor dem Ansetzen der Dammplatten mit einer Zahn-
traufel aufzuk&mmen. Bei teilflachigem Auftragen muss der Klebemdrtel so auf die Wandober-
flache gespritzt werden, dass mindestens 50 % der Flache durch Mértelstreifen bedeckt sind.
Die Kleberwulste mussen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der
Achsabstand darf 10 cm nicht Gberschreiten (siehe Anlage 1.5).

Die Dammestoffe sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der Seite, auf die der
Klebemortel aufgetragen wurde, in das frische Klebemortelbett am Untergrund einzudriicken,
einzuschwimmen und anzupressen.

Zweilagige Verlegung der Mineralwolle-Platten:

Die Dicke der dulleren Dammstofflage muss mindestens den Wert in nachfolgender Tabelle
betragen. Beide Dammstofflagen miissen aus dem gleichen Mineralwolle-Dammstoff be-
stehen, Mischsysteme sind nicht zulassig. Die Einzelplatten sind im Verband auszufiihren und
untereinander mit einem Klebemortel nach Abschnitt 2.1.1.1 zu verkleben.

Die Mineralwolle-Platten dirfen gemaR nachfolgender Tabelle unter den angegebenen Rand-
bedingungen verwendet und zweilagig verlegt werden. Bei den mdglichen Dicken der duf3eren
Dammstofflage sind die Mindestddmmstoffdicken unter den oberflachennah versenkten
Dibeln in den Tabellen der Anlagen 5.1.1 bis 5.3.29 einzuhalten. Tiefversenkte Dubel sind
ausschlieBlich bei einlagiger Verlegung verwendbar.

maximale mogliche Dicke Klebeflachen-
Handelsbezeichnun gesamte der einzelnen anteil zwischen
9 Dammstoffdicke | Dammstofflagen | den Doppellagen
[mm] [mm] [%]
MineralTherm Echt 035 K X
- 340 (3009 60 - 180 50
MineralTherm Evo plus 035
MineralTherm Echt 035 X
- 400 (240 100 - 200 40
MineralTherm Echt plus 035 |
MineralTherm Simplex |
MineralTherm Simplex Il 400 (300 60 - 200 40
MineralTherm Evo Light plus 035
bis zu dieser Dicke ist eine einlagige Verlegung méglich
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3.2.4.5.2 Verklebung an Deckenunterseiten

Es dirfen nur Mineralwolle-Dammstoffe nach Abschnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 3 und nach Ab-
schnitt 2.1.1.2 c¢), Tabelle 5 zur Anwendung kommen. Sie sind mit einem Klebemdrtel nach
Abschnitt 2.1.1.1 passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Dammstoffen dirfen
keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten missen mit gleich-
wertigen Dammstoffen geschlossen werden. In die Fugen darf kein Klebemartel gelangen. Zur
Vermeidung von Warmebricken durfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt sein.

Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 3 sind durch Auftragen einer umlau-
fenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemaortel zu versehen,
dass eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.

Unbeschichtete Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 3 durfen auch, unbe-
schichtete Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 c), Tabelle 5 missen vollflachig ver-
klebt werden. Dabei wird der Klebemoértel zuerst in die Oberflache der Dammplatte einge-
arbeitet (Press-Spachtelung) und dann in einem zweiten Arbeitsgang "frisch in frisch" aufge-
tragen.

Beschichtete Mineralwolle-Dammstoffe/Mineralwolle-Platten miissen wie angegeben werk-
seitig mit einer Haftbriicke auf einer oder zwei Seiten beschichtet sein. Dabei ist die Seite, die
fur die Verklebung an der Decke zu verwenden ist, den jeweiligen Herstellerangaben zu ent-
nehmen.

Die Mineralwolle-Platten mit einer verdichteten Deckschicht nach Abschnitt 2.1.1.2 b),
Tabelle 3 dirfen nur so eingebaut werden, dass diese Deckschicht dem Untergrund abge-
wendet ist bzw. zur Aul3enseite liegt.

Bei zum Untergrund beschichteten Mineralwolle-Dammstoffe/Mineralwolle-Platten darf der
Klebemortel in einem Arbeitsgang vollflachig auf die beschichtete Seite der Dammplatte oder
in einem Arbeitsgang vollflachig oder teilflachig auf den Untergrund aufgetragen werden. Bei
vollflachigem Auftragen ist der Klebemortel unmittelbar vor dem Ansetzen der Dammstoffe mit
einer Zahntraufel aufzukammen. Bei teilflachigem Auftragen muss der Klebemortel so auf die
Deckenunterseite gespritzt werden, dass mindestens 50 % der Flache durch Mortelstreifen
bedeckt sind. Die Kleberwiilste missen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte mindestens 10 mm
dick sein. Der Achsabstand darf 10 cm nicht Gberschreiten (siehe Anlage 1.5).

Die Mineralwolle-Dammstoffe sind unverziiglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der Seite,
auf die der Klebemodrtel aufgetragen wurde, in das frische Klebemortelbett am Untergrund
einzudricken, einzuschwimmen und anzupressen.
Eine zweilagige Verlegung ist bei der Anwendung des WDVS an Deckenunterseiten nicht
zulassig.

3.2.4.5 Verdiibelung

3.2.4.5.1 Verdlibelung an AuRenwanden

Bei der Verdibelung unter dem Bewehrungsgewebe (oberflachenbilindig, oberflachennah ver-
senkt bzw. tiefversenkt) sind die Dibel nach dem Erharten des Klebemortels bzw. des Klebe-
schaums, vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

Bei der Verdubelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten auf-
zubringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet. Danach werden
die Dubel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht (siehe Anlage 1.5).

Die Mindestanzahl der erforderlichen Dubel ergibt sich aus dem Abschnitt 3.1.1 und es gelten
die Anlagen 5.1.1 bis 5.4.1. Fur die Anordnung der Dubel gilt der Anhang A der Norm
DIN 556997 oder die Anlagen 5.3.2, 5.2.4, 5.3.6, 5.3.8, 5.3.26 und 5.3.27.

Die Duibel, die in die Plattenflache gesetzt werden, missen einen Mindestabstand des Diibel-
schafts zum Plattenrand von 150 mm und zu den anderen Dibelschaften von 200 mm auf-
weisen.
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Bei EPS-Platten in Verbindung mit der Verwendung des Zusatztellers "VT 2G" miissen die
Dubel, die in die Plattenflache gesetzt werden, einen Mindestabstand des Dubelschafts zum
Plattenrand von 250 mm und zu den anderen Dibelschaften von mindestens 500 mm auf-
weisen.

Das Montagewerkzeug, das fur die oberflachennah versenkte und tiefversenkte Verdibelung
zu verwenden ist, ist dem Eignungsnachweis des jeweiligen Dibels gemafl Anlage 4 zu ent-
nehmen.

Bei zweilagiger Verlegung von Mineralwolle-Platten sind die Dibel durch die gesamte Damm-
stoffdicke zu setzen.

3.2.4.5.2 Verdibelung an Deckenunterseiten

Bei der Anwendung des WDVS an Deckenunterseiten sind die Diibel nach Abschnitt 2.1.1.9
immer durch das Bewehrungsgewebe zu setzen. Die Mindestanzahl der erforderlichen Dibel
ergibt sich aus Abschnitt 3.1.1.2; es gilt die Anlage 5.5.1, fur die Anordnung der Dibel gilt
Anlage 5.5.2.

Bei der Verdibelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten auf-
zubringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet. Danach werden
die DUbel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

3.25 Ausfiihren des Putzsystems

Nach dem Erharten des Klebemoértels bzw. des Klebeschaums und ggf. dem Setzen der Dibel
unter dem Bewehrungsgewebe entsprechend Abschnitt 3.2.4.5 ist ein Unterputz nach Ab-
schnitt 2.1.1.6 in einer Dicke nach Anlagen 2.1.1 bis 2.3.1 auf die Dammplatten aufzubringen.
Bei Dammplatten aus Mineralwolle, bei denen die Oberflache nicht beschichtet ist (in der
Regel nicht oder nur einseitig beschichtete Dammstoffe), muss der Unterputz in die Ober-
flache der Dammplatten eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten Arbeits-
gang ist der Unterputz "frisch in frisch" vollflachig auf die Dammplatten aufzutragen.

Bei maschinellem Putzauftrag oder bei Verwendung beidseitig vorbeschichteter Mineralwolle-
Lamellen bzw. Mineralwolle-Platten darf der Unterputz in einem Arbeitsgang aufgetragen und
dann eben gezogen werden. Die Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.1.1.3 sind bei Unter-
putzdicken bis 4 mm mittig und bei Unterputzdicken Gber 4 mm in die auere Halfte des
Unterputzes einzuarbeiten. Stol3e des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen. Danach erfolgt
ggf. das Setzen der Dibel durch das Bewehrungsgewebe entsprechend Abschnitt 3.2.4.5.

Der Unterputz "PowerFlex" darf nur in Verbindung mit den organischen Schlussbeschich-
tungen nach Anlage 3 verwendet werden.

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit einem geeigneten Haftver-
mittler nach Abschnitt 2.1.1.7 versehen werden. Die Vertraglichkeit des Haftvermittlers
zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung ist Anlage 3 zu entnehmen.

Bei einer Dammstoffdicke tGber 200 mm ist eine Gesamtauftragsmenge (nass) von Unterputz
und Schlussbeschichtung von maximal 22 kg/m? zulassig, aufder in Abschnitt 3.1.1.3 wurden
andere Angaben gemacht.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist die Schlussbeschichtung
nach den Vorgaben des Antragstellers anzurihren und in einer Schichtdicke nach An-
lagen 2.1.2 bis 2.3.2 aufzubringen.

Die Angaben zu den brandschutztechnisch erforderlichen Mindestputzdicken in den Ab-
schnitten 3.1.4, 3.2.4.2 und 3.2.4.3 mit Anlage 8 sind zu beachten.

Uber ein Dosiergerat in der Wasserzufuhr der Putzmaschine darf den wei3en Putzprodukten
der flissige Pigmentzusatz "Polycolor" zum Einfarben zugesetzt werden.
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3.2.5.1 Beschichtungsvariante "Massiv Putz"

Bei der Beschichtungsvariante "Massiv Putz" nach Anlage 1.2 der WDVS "Baumit ProTherm",
"Baumit StarTherm" und "Baumit MineralTherm" muss der Grundputz "MineralporLeichtputz
MP 69 Speed" auf eine beschichtete Dammplatte aufgetragen werden. Die Beschichtung der
Dammplatte muss mit einer angegebenen Haftbriicke nach Abschnitt 2.1.1.3 auf der Baustelle
erfolgen. Auf den Grundputz werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und
eine Schlussbeschichtung aufgebracht. Der Unterputz darf hierbei nur als "Dinnschicht" auf-
getragen werden. Als Schlussbeschichtung diirfen mineralisch gebundene Putze gemaf An-
lage 3 bzw. "NanoporTop" oder "GranoporTop / StyleTop" angewendet werden.

3.2.,5.2 Beschichtungsvariante "Massiv Kratzputz"

Bei der Beschichtungsvariante "Massiv Kratzputz" nach Anlage 1.3 der WDVS "Baumit
ProTherm", "Baumit StarTherm" und "Baumit MineralTherm" muss auf die Dammplatten ein
mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und als Schlussbeschichtung der "Kratzputz
KRP" aufgebracht werden. Der Unterputz darf hierbei nur als "Dinnschicht" aufgetragen
werden.

3.2.6 Dehnungs-, Anschlussfugen und Feldbegrenzungsfugen

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflachen und bei der Ausfiihrung von
Feldbegrenzungsfugen sind die Vorgaben aus Planung und Bemessung zu beachten (siehe
Abschnitte 3.1.1.2 und 3.1.1.3).

Dehnungsfugen zwischen Gebdudeteilen mussen mit Dehnungsprofilen im WDVS beruck-
sichtigt werden.
Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregensicher zu schliel3en.

3.2.7 Weitere Hinweise
Als unterer Abschluss der WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein vor-
springender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockelddammung vorliegt. Die Anwendung im
Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer MaRnahmen, die nicht Gegenstand
dieses Bescheides sind.

Die Fensterbanke miissen schlagregensicher, z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen,
ohne Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss der WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

In Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kbnnen beson-
dere MalRnahmen erforderlich sein.

Abweichende Ausflihrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung sind im Einzelfall zu beurteilen und be-
dirfen ggf. zusatzlicher Nachweise.

3.2.8 Liste der ausgefiihrten Bauvorhaben

Fur ausgefiihrte WDVS, bei denen Mineralwolle-Platten mit Dammstoffdicken tber 200 mm
verwendet werden, muss der Antragsteller eine vollstandige Liste fuhren, in der Einbaudatum
und Einbauort des WDVS angegeben sein mussen. Ist die Einbaufirma des WDVS nicht der
Antragsteller, muss die Einbaufirma dem Antragsteller den Einbauort und das Einbaudatum
anzeigen.

Die Liste ist den obersten Bauaufsichtsbehérden oder dem Deutschen Institut fur Bautechnik
auf Verlangen vorzulegen.
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Das Putzsystem muss fiir die vollstandige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS
instandgehalten werden. Die Instandhaltung schliel3t mindestens ein:

— Sichtkontrolle des WDVS,
— Reparaturen von unfallbedingten oértlich begrenzten Beschadigungen,

— die Instandhaltung mit Produkten, die mit dem WDVS ibereinstimmen (maoglicherweise
nach dem Reinigen oder entsprechender Vorbehandlung).

Erforderliche Reparaturen sind durchzufiihren, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin Klette
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Zeichnerische Darstellung der WDVS
"Baumit ProTherm", "Baumit StarTherm",
"Baumit openTherm" und "Baumit MineralTherm"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 1.1
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Allgemein:

(D - Wandbildner

(2) - Klebemértel oder Klebeschaum
(3) - Dammstoff

@) - Diibel

(5) - Unterputz mit Bewehrung

() - ggf. Haftvermittler

(@) - Schlussbeschichtung
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Zeichnerische Darstellung der WDVS Anlage 1.2
Variante "Massiv Putz""
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Massiv Putz:

(D - Wandbildner

(2) - Klebemértel oder Klebeschaum

(3) - Dammstoff mit Haftbriicke

@) - Diibel

(5) - Grundputz "MineralporLeichtputz MP 69 Speed"
(&) - Unterputz mit Bewehrung

(@) - ggof. Haftvermittler

- Schlussbeschichtung
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Zeichnerische Darstellung der Beschichtungs-
Variante "Massiv Kratzputz"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 1.3
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Kratzputz
(D - Wandbildner

(2) - Klebemértel oder Klebeschaum

(3) - Dammstoff
(@) - Diibel

(5) - Unterputz mit Bewehrung
(&) - Schlussbeschichtung "KratzPutz KRP"
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Zeichnerische Darstellung der Wulst-Punkt- Anlage 1.4
Verklebung

Wulst-Punkt-Methode

Klebeflachenanteil mindestens 40%
Punkte oder Stege, auch als Wiederlager fur die Verdubelung
max. Ausgleich 2 cm

Verklebung gemal Abschnitt 3.2.4.4
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Zeichnerische Darstellung der Verdiibelung und Anlage 1.5
der teilflachigen Verklebung

Variante Dubelung durch das
Gewebe

Dubelung gemaf Abschnitt 3.2.4.5

Kleberwulstdicke > 10 mm

Der Dammstoff ist innerhalb
von 10 min zu verlegen.

Bedeckungsmass der
Wandflache bei
EPS-Dammstoff: 260 %

| ca. 5
cm

Teilflachenverklebung gemafl Abschnitt 3.2.4.4
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Zeichnerische Darstellung der WDVS Anlage 1.6
"Baumit MineralTherm" mit Mineralwolle-Dammstoffen
an Deckenunterseiten

S

(1)— Untergrund (Decke)

@— Unterputz mit Bewehrung
@—ggf. Haftvermittler
(7)—Oberputz
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Bautechnik

Institut
fur

Aufbau der WDVS Anlage 2.1.1

"Baumit ProTherm" und
"Baumit StarTherm"

Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Klebemortel:
ProContact DC 56 ca.4,0
StarContact Speed ca.4,0
KlebeSpachtel Allround ca. 4,0
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 ca. 4,0 Woulst-Punkt oder
multiContact MC 55 W ca. 4,0 vollflachige, ggdf.
StarContact KBM ca. 4,0 teilflachige
StarContact KBM-Fix ca. 4,0 Verklebung
Multi 5 ca.4,0
Klebeschaume:
easytop Klebeschaum und Baumit easy pro 0,20 Randwulst mit Wulst
in M- oder W-Form
Dammstoff:
befestigt mit Dibel nach Abschnitt 2.1.1.9
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) - 40 — 400
gdf. nur bei Beschichtungsvariante "Massiv Putz" Haftbriicken:
ProContact DC 56 ca. 2,0 1,5-2,0
StarContact KBM ca. 2,0 1,5-2,0
multiContact MC 55 W ca. 2,0 1,5-2,0
nur bei Beschichtungsvariante "Massiv Putz" Grundputz:
MineralporLeichtputz MP 69 Speed 12,0-18,0 10,0 -16,0
Unterputze: (Diinnschicht)
ProContact DC 56 4,0-5,0 3,0-5,0
StarContact Speed 4,0-5,0 3,0-5,0
KlebeSpachtel Allround 4,0-5,0 3,0-5,0
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 4,0-5,0 3,0-5,0
multiContact MC 55 W 4,0-5,0 3,0-5,0
StarContact KBM 4,0-5,0 3,0-5,0
StarContact KBM-Fix 4,0-5,0 3,0-5,0
Multi 5 4,0-5,0 3,0-5,0
PowerFlex 50-6,0 2,0-5,0
(Mittelschicht)
ProContact DC 56 8,0-12,0 6,0-10,0
KlebeSpachtel Allround 8,0-12,0 6,0-10,0
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 8,0-12,0 6,0-10,0
multiContact MC 55 W 8,0-12,0 6,0—10,0
StarContact KBM 8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM-Fix 8,0-12,0 6,0—10,0
Multi 5 8,0—12,0 6,0—10,0
Bewehrungen:
StarTex Grob ca. 0,200 -
StarTex Fein ca. 0,160 -
Haftvermittler:
PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -
761492.23 1.33.43-51/39
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Aufbau der WDVS Anlage 2.1.2
"Baumit ProTherm" und
"Baumit StarTherm"

Schicht Auftragsmenge Dicke

(nass)

[kg/m?] [mm]
Schlussbeschichtungen:
Edelweild Structo EST / Klima EST 25-50 1,5-5,0
Fascina SEP 3,0-50 20-4,0
ScheibenPutz SEP 3,0-6,0 2,0-4,0
ModellierPutz MSP 3,0-6,0 2,0-5,0
Munchner RauPutz MRP 3,0-6,0 2,0-5,0
multiFine RK 70 N 3,0-4,0 2,0-3,0
KellenwurfPutz KWP 40-8,0 5,0-10,0
ProContact DC 56 20-3,0 2,0-3,0
multiContact MC 55 W 2,0-3,0 2,0-3,0
StarContact KBM 2,0-3,0 2,0-3,0
GranoporTop / StyleTop 3,0-4,0 2,0-3,0
SilikonTop / CreativTop 3,0-4,0 2,0-3,0
SilikatTop 3,0-4,0 2,0-3,0
NanoporTop 3,0-4,0 2,0-3,0
Multi 5 3,0-4,0 2,0-3,0
StarTop 3,0-4,0 2,0-3,0
nur bei Beschichtigungsvariante "Massiv Kratzputz"
KratzPutz KRP 16,0 — 22,0 8,0-15,0

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Aufbau des WDVS Anlage 2.2
"Baumit openTherm"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Klebemortel: Woulst-Punkt oder
ProContact DC 56 ca. 4,0 voliflachige, ggdf. teil-
flachige Verklebung
Dammstoff:
EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a) - 60 — 300
Unterputz:
ProContact DC 56 4,0-5,0 3,0-5,0
Bewehrungen:
StarTex Grob ca. 0,200 -
StarTex Fein ca. 0,160 -
Haftvermittler:
PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -
Schlussbeschichtungen
Fascina SEP 3,0-5,0 2,0-40
KratzPutz KRP 16,0-22,0 10,0-15,0
SilikatTop 3,0-4,0 2,0-3,0
NanoporTop 3,0-4,0 2,0-3,0
StarTop 3,0-4,0 2,0-3,0
multiFine RK 70 N 3,0-4,0 2,0-3,0

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.
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Aufbau des WDVS Anlage 2.3.1
"Baumit MineralTherm"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Klebemortel:
ProContact DC 56 ca. 4,0
StarContact Speed ca. 4,0
KlebeSpachtel Allround ca. 4,0 Woulst-Punkt oder
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 ca. 4,0 vollflachige, ggdf.
multiContact MC 55 W ca. 4,0 teilflachige
StarContact KBM ca.4,0 Verklebung
StarContact KBM-Fix ca. 4,0
Multi 5 ca. 4,0
Dammstoffe:
befestigt mit Dibel nach Abschnitt 2.1.1.9
Mineralwolle-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 b) - 40 - 400
Mineralwolle-Lamellen nach Abschnitt 2.1.1.2 c) - 40 - 200
ggf. nur bei Beschichtungsvariante "Massiv Putz" Haftbriicken:
ProContact DC 56 ca.2,0 1,5-2,0
StarContact KBM ca.2,0 1,5-2,0
multiContact MC 55 W ca.2,0 1,5-2,0
nur bei Beschichtungsvariante "Massiv Putz" Grundputz:
MineralporLeichtputz MP 69 Speed 12,0 -18,0 10,0 - 16,0
Unterputze:
(Diinnschicht)
ProContact DC 56 4,0-5,0 3,0-5,0
StarContact Speed 40-5,0 3,0-5,0
KlebeSpachtel Allround 4,0-5,0 3,0-5,0
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 4,0-5,0 3,0-5,0
multiContact MC 55 W 4,0-5,0 3,0-5,0
StarContact KBM 4,0-5,0 3,0-5,0
StarContact KBM-Fix 4,0-5,0 3,0-5,0
Multi 5 4,0-5,0 3,0-5,0
PowerFlex 4,0-5,0 2,0-3,0
(Mittelschicht)
ProContact DC 56 8,0-12,0 6,0-10,0
KlebeSpachtel Allround 8,0-12,0 6,0-10,0
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 8,0-12,0 6,0-10,0
multiContact MC 55 W 8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM 8,0-12,0 6,0-10,0
StarContact KBM-Fix 8,0-12,0 6,0-10,0
Multi 5 8,0-12,0 6,0-10,0
Bewehrungen:
StarTex Grob ca. 0,200 -
StarTex Fein ca. 0,160 -
Haftvermittler:
PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -
UniPrimer ca. 0,20 -
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Aufbau des WDVS Anlage 2.3.2
"Baumit MineralTherm"

Schicht Auftragsmenge Dicke

(nass)

[kg/m?] [mm]
Schlussbeschichtungen
Edelweifld Structo EST/ Klima EST 2,5-5,0 1,5-5,0
ScheibenPutz SEP 3,0-6,0 2,0-4,0
ModellierPutz MSP 3,0-6,0 2,0-5,0
Munchner RauPutz MRP 3,0-6,0 2,0-50
KellenwurfPutz KWP 40-8,0 5,0-10,0
ProContact DC 56 2,0-3,0 2,0-3,0
multiContact MC 55 W 20-3,0 2,0-3,0
StarContact KBM 2,0-3,0 2,0-3,0
Multi 5 2,0-3,0 2,0-3,0
multiFine RK 70 N 3,0-4,0 2,0-3,0
Fascina SEP 3,0-5,0 2,0-4,0
SilikatTop 3,0-4,0 2,0-3,0
NanoporTop 3,0-4,0 2,0-3,0
GranoporTop / StyleTop ca. 3,0 2,0
SilikonTop / CreativTop 3,0-4,0 2,0-3,0
nur bei Beschichtigungsvariante "Massiv Kratzputz"
KratzPutz KRP 16,0 -22,0 8,0-15,0

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.
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Oberflachenausfiihrung/Anforderungen Anlage 3

Bezeichnung Eingruppierung nach Feuchteschutztechnische

Hauptbindemittel Kennwerte"
a b C d

1. Grundputz [kg/(m?-h'2)]| [kg/m?] [ []
MineralporLeichtputz MP 69 Speed mineralisch 0,42 10,4

2. Unterputze

ProContact DC 56 mineralisch 0,16 - 17,5 -
KlebeSpachtel Allround mineralisch 0,16 - 17,5 -
Klebe- und Armierungsmortel KA 52 mineralisch 0,16 - 17,5 -
StarContact KBM mineralisch 0,20 - 14,5 -
multiContact MC 55 W mineralisch 0,20 - 14,5 -
StarContact KBM-FIX mineralisch 0,08 - 13,7 -
PowerFlex organisch - 0,40 - 100
StarContact Speed mineralisch 0,08% - 16,1 -

Multi 5 mineralisch - 0,39 - 13

3. Schlussbeschichtung

3.1 ggf. mit Haftvermittler "PremiumPrimer DG 27"

Edelweild Structo EST / Klima EST mineralisch 0,14 - 10,9 -
ModellierPutz MSP mineralisch 0,14 - 10,9 -
Minchner RauPutz MRP mineralisch 0,16 - 8,9 -
ScheibenPutz SEP mineralisch 0,20 - 11,0 -
Fascina SEP mineralisch 0,11 - 17,2 -
StarContact KBM mineralisch 0,20 - 14,5 -
ProContact DC 56 mineralisch 0,16 - 17,5 -
KratzPutz KRP mineralisch 0,41 - 59 -
KellenwurfPutz KWP mineralisch 0,19 - 28,5 -
multiContact MC 55 W mineralisch 0,20 - 14,5 -

Multi 5 mineralisch - 0,39 - 13
StarTop organisch 0,15 - - 0,13¢
multiFine RK 70 N mineralisch 0,12 0,2 49 -

3.2 ggf. mit Haftvermittler "UniPrimer"

SilikatTop silikatisch - 0,122 - 45%; 0,06 - 0,142
NanoporTop silikatisch - 0,242 - 46; 0,05 - 0,0842
GranoporTop / StyleTop organisch - 0,132 - 0,22 — 0,2842
SilikonTop / CreativTop organisch - 0,211 - 51%; ca. 0,1242

) Feuchteschutztechnische Kennwerte

kapillare Wasseraufnahme w [kg/(m#-h1/2)] ermittelt fur die genannte Komponente nach DIN EN ISO 15148 bzw.
kapillare Wasseraufnahme w nach 24 Stunden [kg/m?] ermittelt fir das System nach ETAG 004:2013, Abschnitt 5.1.3.1
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p ermittelt fiir die genannte Komponente nach DIN EN ISO 12572
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl py ermittelt fiir das System nach ETAG 004:2013, Abschnitt 5.1.3.4
gepruft mit Unterputz "KlebeSpachtel Allround"

gepruft mit Unterputz "PowerFlex"

kapillare Wasseraufnahme w [kg/(m?h1/2)] ermittelt nach EN 1015-18

sd: wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN 15824 [m]

w: Wasserdurchlassigkeit nach DIN EN 1062-3 [kg/(m?-h'?)]

s4: wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN ISO 7783 [m]

O A W N = o 0 T o
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Verwendung der Diibel Anlage 4

Die Dibel missen einen Dubeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm, eine Tragfahigkeit des
Dubeltellers von mindestens 1,0 kN und eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm haben und
den nachfolgenden Eignungsnachweisen entsprechen. Sie kénnen durch das Gewebe, oberflachen-
bindig, oberflachennah versenkt oder tiefversenkt gesetzt werden.

Handelsbezeichnung beim
WDVS-Hersteller

Hersteller des Diibels

Eignungs-
nachweis

Bezeichnung beim
Hersteller des
Diibels

Schlagdiibel

SchlagDubel NTK U

SchlagDubel H1

SchlagDubel N

thermoTop Schlagdibel H2 plus

EJOT Baubefestigungen
GmbH

ETA-07/0026

ejotherm NTK U

ETA-11/0192

EJOT H1 eco

ETA-17/0078

Baumit N

ETA-15/0740

ejotherm H2 eco

Schraubdiibel

SchraubDiibel STR U (2G)"?

EJOT Baubefestigungen
GmbH

ETA-04/0023

ejotherm STR U/
STR U 2G (auch mit
VT 2G oder VT 90)

SchraubDubel S

Baumit GmbH /

ETA-17/0078 |Baumit S

EJOT Baubefestigungen
GmbH

thermoTop Schraubdiibel S1
SchraubDibel S1
tiefversenkte Diibel®

EJOT Baubefestigungen

GmbH ETA-17/0091

ejotherm S1

fischerwerke GmbH &
Co. KG

1) Der Diibel ist bei oberflachennah versenkter Anwendung mit den in den jeweiligen Tabellen der folgenden Anlagen 5.1.1
bis 5.3.29 angegebenen Schneidtiefe des Dibeltellers im Dammstoff zu verwenden. Die Dammplattendicke vor dem
oberflachennahen Versenken der Diibel muss die in diesen Tabellen angegebene Mindest-Dammplattendicke betragen.

2)  Der Diibel darf in Verbindung mit dem Zusatzteller VT 2G anstelle des Diibeltellers = 90 mm verwendet werden. Die
Dubelmengen sind der jeweiligen Tabelle in den Anlagen 5.1.1 bis 5.5.1 zu entnehmen.

3)  Dibel, die zur tiefversenkten Montage geeignet sind, diirfen nur verwendet werden, wenn in den Anlagen 5.1.2 bis 5.3.5
diese speziellen Diibel mit einer entsprechenden Tabelle fiir den jeweiligen Dammstofftyp mit der entsprechenden
Befestigungslange (ts)) bzw. Einbindetiefe (hg) im Dammstoff aufgefiihrt sind. Anderenfalls ist diese Dammstoff-Diibel
Kombination nicht zulassig.

ecotwist ETA-12/0208 |termoz SV Il ecotwist

In den Anlagen 5.1.1 bis 5.5.2 werden die Mindestanzahlen der oben genannten Dibel abhangig von
der Plattenart, der PlattengréfRe bzw. des Plattenformats, Art der Dibelung und Gréle des Diibelteller-
durchmessers angegeben.

Bei zweilagiger Verlegung sind die entsprechenden Hinweise aus Abschnitt 3.2.4.4 zu beachten.

Den Tabellen in den Anlagen 5.1.1 bis 5.5.2 liegen die jeweiligen Plattenformate nach Abschnitt 2.1.1.2
zugrunde. Bei abweichenden Plattenformaten sind die Dubelmengen so anzupassen, dass eine
aquivalente Befestigung erfolgt.

Fir die Mindestanzahlen der Diibel an Auf3enwanden gelten die Anlagen 5.1.1 bis 5.4.1.

Fir die Anordnung der Dubel an AuRenwanden gilt Anhang A der Norm DIN 556991, sofern in den
folgenden Tabellen keine weiteren Angaben gemacht werden bzw. sinngemal die Dubelbilder in den
Anlagen 5.3.2., 5.3.4, 5.3.6 und 5.3.8 sowie 5.3.26 und 5.3.27.

Bei der Lage der Dubelschafte zum Plattenrand und zu den anderen Dubeln ist der Abschnitt 3.2.4.6 zu
beachten.

Fir die Mindestanzahlen der Dibel an Deckenunterseiten gilt die Anlage 5.5.1.

Far die Anordnung der Dubel an Deckenunterseiten gilt die Anlage 5.5.2.

1 DIN 55699:2017-08 Anwendung und Verarbeitung von AuRenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen
(WDVS) mit Dammstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder

Mineralwolle (MW)

761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t':‘3t
ur
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik
Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.1.1

gilt fur EPS-Platten

Fur die EPS-Platten "openTherm 032 G", "openTherm 034 G", "openTherm 035 W", "Silver
Star 032", "EPStherm 031 G", "EPStherm plus 032", "EPStherm 032 G", "EPStherm plus 034",

"EPStherm 034 G" und "EPStherm 035 W"

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dubelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig
Démmplatten— N charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kKN/m?]
dioke . -0,56 | -0,67 | -0,77 | -1,00 | -1,33 | -1,60 | -1,67 | -2,00 | -2,20
[mm] [KN/Ddibel]
40-50 > 0,45 5 6 6 8 10 10 14 14 14
=60 >0,45 4 6 6 10 10 14 14 14
2120 = 0,50 4 4 6 6 8 10 10 12 14

Dubelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ S? oder Typ L3, "thermoTop
Schlagdiibel H2 plus" oder "SchraubDiibel S"

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflaichennah versenkt

Damm- NRrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
pllatten- Montage-
dicke d [kN/ tool | 056 | -0,67 | -0,77 | -1,00 | -1,33 | -1,60 | -1,67 | -2,00 | -2,20
[mm] Dubel]
80<d<100 | 2045 | TypS? | 4 6 6 8 10 10 14 14 14
100<d <400 20,45 | TyplL3 | 4 6 6 8 10 10 14 14 14
160<d <400/ 20,50 | TypL® | 4 4 8 8 10 12 12 14 -

Diibeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- | Dlbelanzahlen [Di/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
dicke
[mm] Flache | Flache/Fuge in der Flache in Flache und Fuge
4 0/4 1,27 1,00
=100 6 2/4 1,87 1,60
8 4/4 2,20 2,20

761492.23

mit Montagetool Typ S - Schneidtiefe des Dubeltellers 20 mm
mit Montagetool Typ L - Schneidtiefe des Dibeltellers 35 mm

1.33.43-51/39




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?

gilt fur EPS-Platten

Anlage 5.1.2

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Dubelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ L3 oder "SchraubDiibel S"

Diibeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachennah versenkt

Dammplatten-

Dibelanzahlen [Di/m?]

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]

dicke

[mm] Flache | Flache/Fuge in der Flache in Flache und Fuge
4 0/4 1,27 1,00

2140 6 2/4 1,87 1,60
8 4/4 2,20 2,20

Dubelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" in Verbindung mit dem Zusatzteller "VT 2G"

Dubeltellerdurchmesser 112 mm, Dibelung in der Flache, oberflichennah versenkt

Dammplattendicke Dubelgnza;\hlen Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
[mm] [DU/m3]
=80 4 1,60

Dibelung mit "ecotwist™

Duibeltellerdurchmesser ab 66 mm, Dubelung in der Flache, tiefversenkt (he = 70 mm)

Dammplattendicke Dubelz_ﬁ_nz?hlen Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
[mm] [DU/m?]
4 0,93
6 1,40
=100
8 1,87
10 2,20

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel/m?
gilt fur die elastifizierten EPS-Platten:
"EPStherm 032 G elastifiziert" und "EPStherm 034 G

Anlage 5.2

Deutsches
Institut

Bautechnik

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dubelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke N
. -0,56 -0,77 -1,00 -1,60 -2,20
[mm] [kN/Diibel]
80— 200 20,45 4 6 8 10 14

Diibelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ S2

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Dammplatten- | Dibelanzahlen [Di/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
dicke
[mm] Flache | Flache/Fuge in der Flache in Flache und Fuge
4 0/4 1,27 1,00
2100 6 2/4 1,87 1,60
8 4/4 2,20 2,20

Dibelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ L3

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachennah versenkt

Dammplatten- | Dlbelanzahlen [DiU/m?] Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
dicke
[mm] Flache | Flache/Fuge in der Flache in Flache und Fuge
4 0/4 1,27 1,00
> 140 6 2/4 1,87 1,60
8 4/4 2,20 2,20
761492.23

1.33.43-51/39




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5ti:gt
ur

Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3.1

gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035 K"

Diibeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, durch das Gewebe
Dammplatten- NRrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke
[mm] [kN/DUbe|] '0,56 '0,77 '1 ,00 '1 ,60 '2,20
>0,60 4 4 5 8 1
40 - 200
20,45 4 5 7 11 14
20,60 6 6 6 8 1
> 200
20,45 6 6 7 11 14
Es ist eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten

Diibelung in Flache oder Flache/Fuge, oberflachenbiindig

Damm- | @ Dibel- Nrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
platten- teller
dicke [mm] [mm] [KN/Diibel] -0,35 -0,77 -1,00 -1,14 -1,40
60 - 200 4 12 12
290
> 200 >0,45 6 6 8 12 -
> 200 2140 6 12 -

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dubelung in Flache, oberflachenbiindig

Dammplatten- NRrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke
[mm] [kN/Diibel] -0.60 -0,75 -0,90 -1,10 -1,36
80 - 200 4 5 10
>0,45 6 8
> 200 6 6 i

Diibelung mit "SchraubDiibel STR U 2G" oder "SchraubDiibel S (STR)"

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache, oberflachennah versenkt*

Dammplatten- Nrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kKN/m?]
dicke
[mm] [kN/Diibel] -0,48 -0,60 -0,72 -0,96 -1,20 -1,43
100 - 200 = 0,36 4 5 6 8 10 12

Schneidtiefe ab d = 100 mm bis 20 mm bzw. ab d 2 140 mm bis 35 mm

Dubelung mit "ecotwist", Befestigungslange im Dammstoff

Dubeltellerdurchmesser ab 66 mm, Diibelung in Flache, tiefversenkt (he = 70 mm)

Dammplatten- Nrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke
[mm] [kN/Diibel] -0,44 -0,55 -0,66 -0,88 -1,10 -1,32
100 - 200 > 0,36 4 5 6 8 10 12

761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t'}‘3t
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnil
Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3.2
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035 K"
Dubelung in Flache fiir das Plattenformat 800 x 625 mm
4 Dibel / m? 8 Dubel / m? 12 Dibel / m?
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035 K"

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.3.3

Dibeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dibelung in Flache/Fuge, oberflachenbiindig
Dammplatten- NRk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]

dicke
[mm] [kN/Diibel] -0,48 | -0,65 | -0,82 | -0,98 | -1,03 |-1,14 | -1,22 | 1,27 | -1,41

80 - 200 4 5 6 7 8 9 9 10 11

>20,45
> 200 6 6 6 7 8 9 - - -
761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035 K"

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Dubelung in Flache/Fuge fur das Plattenformat 800 x 625 mm
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ey & A A
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5 Dibel / m?
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?

gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035 K"

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

Anlage 5.3.5

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache, oberflachenbiindig

Dammplatten- NRrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke
[mm] [kN/Diibel] -0,60 -0,75 -0,90 -1,10 -1,43
=80 > 0,45 4 5 6 8 10

Diibelung mit "SchraubDiibel STR U 2G" und "SchraubDiibel S (STR)" mit Montagetool Typ S2

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache, oberflachennah versenkt

Dammplatten- NRk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke
[mm] [KN/Diibel] -0,48 -0,60 -0,72 -0,96 -1,20 -1,43
100 - 200 > 0,36 4 5 6 8 10 12

Dibelung mit "ecotwist™

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dubelung in Flache, tiefversenkt (he = 70 mm)

Dammplatten- NRk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
dicke
[mm] [kN/Diibel] -0,44 -0,55 -0,66 -0,88 -1,10 -1,32
100 - 200 > 0,36 4 5 6 8 10 12
761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3.6
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035 K"
Dubelung in Flache fir das Plattenformat 1200 x 400 mm
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035 K"

Anlage 5.3.7

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Duibelung in Flache/Fuge, oberflachenbiindig
Dammplatten- NRrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]

dicke

[mm] [kN/Diibel] -0,49 -0,65 -0,84 -0,98 -1,14 -1,26 -1,39

80 - 200 4 5 9 10
20,45 6 7 8
> 200 6 6 - -
761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035 K"

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Anlage 5.3.8

Diibelung in Flache/Fuge fir das Plattenformat 1200 x 400 mm

4 Dibel / m?
= A A

761492.23

5 Dibel / m?
= A

7 Dibel / m?
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?

gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Evo 035" und
"MineralTherm Evo plus 035"

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.3.9

durch das Gewebe? oberflachenbiindig,
2360 o

Damm-

platten- 60 — 200 > 200 80 — 200 120 — 200 80 — 200 120 — 200

dicke [mm]

Rﬁ/DUbe” 045 [20,60| 045 [20,60| 20,60 20,75 > 0,60 20,75

charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,50 4 4 6 6 4 4 0/4 0/4
-0,60 5 4 6 6 4 4 1/4 0/4
-0,70 5 4 6 6 4 4 1/4 1/4
-0,80 7 5 7 7 4 4 2/4 1/4
-0,90 7 5 7 7 5 5 2/4 2/4
-1,00 7 5 7 7 5 5 3/4 2/4
-1,20 11 8 11 8 6 6 4/4 3/4
-1,30 11 8 11 8 8 7 5/4 4/4
-1,36 11 8 11 8 9 7 5/4 4/4
-1,40 11 8 11 8 9 7 6/4 4/4
-1,50 11 8 11 8 10 8 6/4 5/4
-1,60 11 8 11 8 10 8 7/4 5/4
-1,70 14 11 14 11 11 9 7/4 6/4
-1,80 14 11 14 11 12 9 8/4 6/4
-1,96 14 11 14 11 12 10 - 7/4
-2,00 14 11 14 11 - 10 - 7/4
-2,20 14 11 14 11 - 11 - 8/4

a) Es ist dabei eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten.

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Evo 035" und
"MineralTherm Evo plus 035"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.10

oberflichennah versenkt?,
in Flache
ab @ 60 mm

tiefversenkt®),

in Flache
ab @ 60 mm

dicke [mm]

Dammoplatten-

100 - 200

100 - 200

Nr« [KN/Diibel]

20,60

> 0,40

-0,50

charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]

-0,60

-0,70

-0,80

-0,90

-1,00

-1,10

-1,12

-1,20

-1,30

-1,32

-1,36

-1,40

-1,60

-1,70

Tlale|lo|o|o|oiN|N|olo|als|s|s

-1,96

12

3 Diibelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ L3
b Diibelung mit "ecotwist", nur einlagige Verlegung, Einbindetiefe hg im Dammstoff = 70 mm

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Evo 035" und
"MineralTherm Evo plus 035"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.11

oberflachenbiindig,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 90 mm ab @ 90 mm
airk’;”ép;;“nﬁ]r" 60<d<80|80-200 | 120-200 | >200 | 80-200 |120-200 | > 200
Nrk [kN/Dubel] =0,45 =0,75 =0,90 20,60 20,75 20,90 20,60
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,35 4 4 4 6 0/4 0/4 2/4
-0,60 5 4 4 6 0/4 0/4 2/4
-0,70 6 4 4 6 1/4 0/4 2/4
-0,80 7 4 4 6 1/4 0/4 2/4
-0,90 8 4 4 6 2/4 0/4 2/4
-1,00 8 5 4 6 2/4 0/4 3/4
-1,10 10 5 4 6 3/4 1/4 3/4
-1,12 10 5 4 6 3/4 1/4 4/4
-1,20 10 5 4 7 3/4 1/4 4/4
-1,30 11 6 5 7 4/4 1/4 4/4
-1,36 11 6 5 8 4/4 2/4 5/4
-1,40 12 6 5 8 4/4 2/4 5/4
-1,50 12 8 6 8 5/4 2/4 5/4
-1,60 12 8 6 9 5/4 2/4 6/4
-1,70 14 9 6 9 6/4 3/4 6/4
-1,80 16 9 6 10 6/4 3/4 7/4
-1,90 16 10 7 10 - 4/4 7/4
-2,00 16 10 7 11 - 4/4 8/4
-2,10 16 - 8 12 - 4/4 8/4
-2,14 16 - 8 12 - 4/4 -
-2,16 - - 8 12 - 4/4 -
-2,20 - - 8 - - - -

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Light plus 035"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.12

durch das Gewebe?

oberflachenbiindig,

oberflaichennah

versenkt®,
in Flache in Flache/Fuge in Flache
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
girkl”[‘r‘]’q";"nt}e”' 60 — 200 120 — 200 120 - 200 120 — 200
Nrk [kN/Diibel] 0,45 20,60 20,45 20,45 20,45
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,44 4 4 4 0/4 4
-0,50 4 4 4 1/4 4
-0,56 5 4 4 1/4 4
-0,60 5 4 4 2/4 4
-0,67 5 4 5 2/4 5
-0,70 5 4 5 3/4 5
-0,75 7 5 5 3/4 5
-0,77 7 5 5 3/4 5
-0,78 7 5 6 3/4 6
-0,89 7 5 6 4/4 6
-0,90 7 5 6 5/4 6
-1,00 7 5 7 5/4 7
-1,05 11 8 7 6/4 7
-1,11 11 8 8 6/4 8
-1,20 11 8 8 7/4 8
-1,22 11 8 9 7/4 9
-1,33 11 8 9 8/4 9
-1,35 11 8 9 - 9
-1,50 11 8 10 - 10
-1,60 11 8 11 - 11
-1,65 14 11 1M - 11
-1,80 14 11 12 - 12
-2,20 14 11 — - -

a)  Es ist dabei eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten.
b)  Diibelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ L? oder "SchraubDiibel $" mit Montagetool Baumit S

761492.23

1.33.43-51/39




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Light plus 035"

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Anlage 5.3.13

oberflachenbiindig,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 90 mm ab @ 90 mm
Ej)iikme"ffn'amt}e”' 80 — 200 120 — 200 60 — 200 80 — 200 120 — 200
Nrk [KN/Duibel] 20,75 20,90 20,45 20,75 20,90
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,30 4 4 0/4 0/4 0/4
-0,60 4 4 1/4 0/4 0/4
-0,70 4 4 2/4 1/4 0/4
-0,80 4 4 3/4 1/4 1/4
-0,84 4 4 3/4 1/4 1/4
-0,86 4 4 3/4 2/4 1/4
-0,90 4 4 4/4 2/4 1/4
-1,00 5 4 4/4 2/4 1/4
-1,07 5 5 6/4 2/4 2/4
-1,10 5 5 6/4 3/4 2/4
-1,15 5 5 6/4 3/4 2/4
-1,17 6 5 6/4 3/4 2/4
-1,20 6 5 6/4 3/4 2/4
-1,30 6 6 7/4 4/4 3/4
-1,36 6 6 8/4 4/4 3/4
-1,40 7 6 8/4 5/4 3/4
-1,45 7 6 8/4 5/4 3/4
-1,47 7 6 8/4 6/4 3/4
-1,50 7 6 8/4 6/4 4/4
-1,56 8 7 8/4 6/4 4/4
-1,60 8 7 8/4 - 4/4
-1,62 9 7 10/4 - 4/4
-1,70 9 7 10/4 - -
-1,76 10 8 10/4 - -
-1,80 10 8 12/4 - -
-1,88 - 8 12/4 - -
-1,94 - 8 12/4 - -
-2,00 - - 12/4 - -
-2,14 - - 12/4 - -

761492.23

1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035"

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.3.14

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Dibelung durch das Gewebe

Dammstoffdicke NRk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
d [mm] [kN/Diibel] -0,56 -0,77 -1,00 -1,60 -2,20
40 — 200 20,45 4 6 8 10 14
200 <d =400 = 0,45 6 6 8 10 14
s:resr:I:IftT L oberflachenbiindig,
in Flache in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 ab @ 60 ab @ 60
Dammplatten- 120 — 200 60-80 |80<d<200| 60-80 | 80<d <200
dicke d [mm]
Nrk [KN/Dibel] = 0,60 20,45 = 0,60 20,45 20,45
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,396 4 4 4 0/4 0/4
-0,492 4 4 4 1/4 0/4
-0,551 4 4 4 2/4 1/4
-0,636 4 5 4 2/4 2/4
-0,652 5 5 4 2/4 2/4
-0,677 5 6 4 3/4 2/4
-0,806 6 6 5 4/4 2/4
-0,830 6 7 5 4/4 2/4
-0,878 6 7 6 4/4 3/4
-0,900 7 7 6 4/4 3/4
-1,016 8 8 6 4/6 4/4
-1,047 8 8 7 4/6 4/4
-1,054 8 9 7 4/6 4/4
-1,070 8 9 7 5/6 4/4
-1,168 10 10 7 6/6 4/4
-1,214 10 10 8 6/6 5/4
-1,274 12 10 8 6/6 4/6
-1,278 12 11 8 6/6 4/6
-1,305 12 11 8 - 4/6
-1,345 14 11 8 - 4/6
-1,350 - 11 9 - 4/6
-1,384 - 12 9 - 4/6
-1,488 - 12 9 - 5/6
-1,660 - - 10 - 6/6
-1,674 - - 11 - 6/6
-1,944 - - 12 - -
3 Diibelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ L3

761492.23

1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035"

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.3.15

oberflachenbiindig,

in Flache in Flache/Fuge
@110 mm | ab @ 90 mm @110 mm | ab & 90 mm
- <d< <d< <ds< <d<
girk“e”:jp;ﬂtg? 40-50 |60-g0 | B0xd= 200<d= | 4_50 |go_go | B0<d< |200<d
NRk 20,90 20,60 20,45 20,60 20,75 20,60
[KN/Diibel] 2045 | 2060
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,552 4 4 4 6 0/4 0/4 0/4 2/4
-0,600 4 4 4 6 0/4 1/4 0/4 2/4
-0,728 5 4 4 6 1/4 2/4 0/4 2/4
-0,748 5 5 4 6 1/4 2/4 0/4 2/4
-0,750 5 6 4 6 1/4 2/4 1/4 2/4
-0,900 6 6 4 6 2/4 2/4 1/4 2/4
-0,916 7 6 4 6 3/4 2/4 1/4 2/4
-0,944 7 6 4 6 3/4 3/4 2/4 2/4
-1,027 7 6 4 6 3/4 3/4 2/4 4/4
-1,050 7 6 5 6 3/4 4/4 2/4 4/4
-1,092 8 6 5 6 4/4 4/4 2/4 4/4
-1,148 8 7 5 6 4/4 4/4 2/4 4/4
-1,149 8 7 5 6 4/4 4/4 2/4 4/6
-1,151 8 7 5 6 4/4 4/4 2/4 6/6
-1,186 8 7 5 8 4/4 4/4 2/4 6/6
-1,200 8 7 5 8 4/4 4/4 2/4 —
-1,224 9 7 5 8 5/4 4/4 2/4 -
-1,262 9 7 5 10 5/4 4/4 2/4 -
-1,280 9 8 5 10 5/4 4/4 3/4 -
-1,295 9 8 6 10 5/4 4/6 3/4 -
-1,350 9 8 6 12 5/4 4/6 3/4 -
-1,371 10 8 6 12 4/6 4/6 3/4 -
-1,456 10 8 6 — 4/6 4/6 3/4 -
-1,490 10 9 6 - 4/6 4/6 4/4 -
-1,500 10 9 6 — 4/6 5/6 4/4 -
-1,540 11 9 6 — 5/6 5/6 4/4 -
-1,650 11 10 7 - 5/6 6/6 4/4 -
-1,776 12 10 7 — 6/6 6/6 4/4 -
-1,790 12 10 7 — 6/6 6/6 5/4 -
-1,806 12 11 8 - 6/6 6/6 5/4 -
-1,950 13 12 8 — 7/6 - 4/6 -
-2,053 14 12 8 — 8/6 - 4/6 -
-2,100 14 - 9 - 8/6 - 4/6 -
-2,150 — — 9 — — - 4/6 -
-2,200 - — 10 — — - 6/6 -

761492.23

1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5ti:gt
ar
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3.16
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt 035"

Dibeltellerdurchmesser ab 90 mm, Diibelung in Flache/Fuge, oberflachenbiindig
Dammplattendicke Nrk charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
[mm] [kN/Diibel] -0,56 -0,77 -1,00 -1,60 -2,20
60 — 200 > 0,45 4 6 8 10 14
Dubelung mit "ecotwist", nur einlagige Verlegung
Dubeltellerdurchmesser 66 mm, Diibelung in der Flache, tiefversenkt (he = 70 mm)
Dammplattendicke d Dijbela_x_nz?hlen Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
[mm] [DG/m?]
4 0,26
6 0,33
100 -120 8 0,47
10 0,53
12 0,60
4 0,20
6 0,27
120 <d <200 8 0,40
10 0,47
12 0,53

761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt plus 035 I"

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.3.17

oberflachonnah | oberflachenbiindig
in Flache in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
S?mn’:‘]p'a”e”dic"e 120 — 200 60-80 |80<d<200| 60-80 |80<ds=200
Nrk [kN/Duibel] = 0,60 20,45 > 0,60 20,45 >0,45
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,413 4 4 4 0/4 0/4
-0,513 4 4 4 1/4 0/4
-0,574 4 4 4 2/4 1/4
-0,663 4 5 4 2/4 2/4
-0,679 5 5 4 2/4 2/4
-0,705 5 6 4 3/4 2/4
-0,840 6 6 5 4/4 2/4
-0,864 6 7 5 4/4 2/4
-0,913 6 7 6 4/4 3/4
-0,938 7 7 6 4/4 3/4
-1,056 8 8 6 4/6 4/4
-1,091 8 8 7 4/6 4/4
-1,098 8 9 7 4/6 4/4
-1,116 8 9 7 5/6 4/4
-1,218 10 10 7 6/6 4/4
-1,261 10 10 8 6/6 5/4
-1,327 12 10 8 6/6 4/6
-1,331 12 11 8 6/6 4/6
-1,363 12 11 8 - 4/6
-1,401 - 11 8 - 4/6
-1,408 — 11 8 - 4/6
-1,442 - 12 9 - 4/6
-1,550 - 12 9 - 6/6
-1,650 — - 10 - 6/6
-1,730 - - 10 - -
-1,944 - - 12 - -
a)  Dibelung mit"SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ L3

761492.23

1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Echt plus 035 I"

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.3.18

oberflachenbiindig,

in Flache in Flache/Fuge
@110 mm | ab @ 90 mm @110 mm | ab @ 90 mm
Bj(?\.;/DUbeI] > 045 > 0,60 20,90 20,60 20,45 20,60 | 20,75 20,60
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,575 4 4 4 6 0/4 0/4 0/4 2/4
-0,600 4 4 4 6 0/4 2/4 0/4 2/4
-0,750 5 4 4 6 1/4 2/4 0/4 2/4
-0,758 6 4 4 6 2/4 2/4 0/4 2/4
-0,780 6 5 4 6 2/4 2/4 0/4 2/4
-0,900 6 6 4 6 2/4 2/4 1/4 2/4
-0,954 7 6 4 6 3/4 2/4 1/4 2/4
-0,983 7 6 4 6 3/4 3/4 2/4 2/4
-1,050 7 6 4 6 3/4 3/4 2/4 4/4
-1,072 8 6 4 6 4/4 3/4 2/4 4/4
-1,138 8 6 5 6 4/4 4/4 2/4 4/4
-1,186 8 7 5 6 4/4 4/4 2/4 4/4
-1,200 8 7 5 6 4/4 4/4 2/4 -
-1,274 9 7 5 8 5/4 4/4 2/4 -
-1,314 9 7 5 10 5/4 4/4 2/4 -
-1,333 9 8 5 10 5/4 4/4 3/4 -
-1,350 9 8 6 10 5/4 4/6 3/4 -
-1,371 10 8 6 12 4/6 4/6 3/4 -
-1,500 10 8 6 - 4/6 4/6 3/4 -
-1,517 11 8 6 - 5/6 4/6 3/4 -
-1,552 11 9 6 - 5/6 4/6 4/4 -
-1,606 11 9 6 - 5/6 5/6 4/4 -
-1,650 11 10 7 - 5/6 6/6 4/4 -
-1,800 12 10 7 — 6/6 6/6 4/4 -
-1,851 13 10 7 - 7/6 6/6 4/4 -
-1,865 13 10 7 - 7/6 6/6 5/4 -
-1,881 13 11 8 — 7/6 6/6 5/4 =
-1,950 13 12 8 - 7/6 - 4/6 -
-2,100 14 12 8 - 8/6 - 4/6 -
-2,141 — 12 8 — - - 4/6 -
-2,188 - 12 10 - - - 4/6 -
-2,200 - - 10 - - - 4/6 -

761492.23

1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm 040"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.19

durch das Gewebe, oberflachenbiindig,
in Flache
ab @ 60 mm ab @ 60 mm
DEmELERD 40 - 200 40 - 50 60 — 200
dicke [mm]
Nrk [kN/Dubel] 0,45 20,60 0,45 20,60 0,45 20,60
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,56 4 4 5 5 4 4
-0,77 6 4 6 5 6 5
-1,00 7 5 8 6 8 6
-1,60 10 8 10 8 10 8
-2,20 14 11 14 12 14 12
761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"Simplex I" und "Simplex II"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.20

gl:x:bia’s oberflachenbiindig, 3:2'2:&2? L)
in Flache in Flache/Fuge in Flache
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
girkrg‘;pﬁtn‘:]r" 60-200 |60 <d <120 [120 — 200 |60 < d < 120 |120 — 200 80 — 200
NRk
[KN/Diibel] 0,45 |=0,60 20,45 > 0,60 > 0,45 20,60 > 0,36
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,48 4 4 4 4 0/4 0/4 4
-0,57 4 4 4 4 0/4 0/4 5
-0,59 5 4 6 4 2/4 0/4 5
-0,60 5 4 6 4 2/4 2/4 5
-0,65 5 4 6 4 2/4 2/4 6
-0,72 5 4 6 6 2/4 2/4 6
-0,77 5 4 6 6 2/4 2/4 7
-0,84 6 5 6 6 2/4 2/4 7
-0,85 6 5 6 6 2/4 2/4 8
-0,90 6 5 8 6 4/4 2/4 8
-0,93 6 5 8 6 4/4 4/4 8
-0,96 6 5 8 8 4/4 4/4 8
-1,00 6 5 8 8 4/4 4/4 9
-1,08 10 8 8 8 4/4 4/4 9
-1,13 10 8 8 8 4/4 4/4 10
-1,19 10 8 10 8 4/6 4/4 10
-1,20 10 8 10 8 4/6 4/6 10
-1,24 10 8 10 8 4/6 4/6 11
-1,32 10 8 10 10 4/6 4/6 11
-1,35 10 8 10 10 4/6 4/6 12
-1,439 10 8 12 10 6/6 4/6 12
-1,44 10 8 12 10 6/6 6/6 12
-1,49 10 8 12 10 6/6 6/6 -
-1,55 10 8 12 12 6/6 6/6 -
-1,60 10 8 14 12 10/4 6/6 -
-1,67 14 11 14 12 10/4 6/6 -
-1,71 14 11 14 12 10/4 10/4 -
-1,73 14 11 14 14 10/4 10/4 -
-1,88 14 11 16 14 10/6 10/4 -
-1,89 14 11 16 14 10/6 10/6 -
-1,90 14 11 - 14 - 10/6 -
-2,08 14 11 - 16 - 10/6 -
-2,20 14 11 - - - - -
a)  Diibelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ S? oder Typ L®

761492.23

1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Simplex I" und "MineralTherm Simplex II"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.21

oberflachenbiindig

in Flache in Flache/Fuge
ab @ 90 mm ab @ 90 mm
[Er’:rrr‘:‘]mp'a“e”d'c"e d 80 — 200 200 < d < 400 80 — 200
Nrk [kN/Diibel] 20,75 20,60 20,75
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,80 4 6 0/4
-1,00 4 6 1/4
-1,05 5 6 1/4
-1,10 5 6 2/4
-1,23 5 7 2/4
-1,25 5 8 2/4
-1,30 6 8 2/4
-1,34 6 8 3/4
-1,43 6 9 3/4
-1,50 6 10 3/4
-1,55 7 11 3/4
-1,58 7 11 4/4
-1,65 7 12 4/4
-1,75 7 - 4/4
-1,80 8 - 4/4
-2,00 8 - 5/4
-2,20 9 - 4/6

Diibelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ S2

Dubeltellerdurchmesser ab 60 mm, Diibelung in Flache; oberflaichennah versenkt

Dammplattendicke

Dubelanzahlen [Di/m?]

Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]

[mm]
4 0,480
6 0,720
80 — 200 8 0,960
10 1,200
12 1,440

761492.23

1.33.43-51/39




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5ti:gt
ar
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3.22
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Simplex I" und "MineralTherm Simplex II"

Dubelung mit "ecotwist", nur einlagige Verlegung

Diibeltellerdurchmesser 66 mm, Dibelung in der Flache, tiefversenkt (he = 70 mm)
Damm;[):r?rt:l(]end|cke Dibelanzahlen [Di/m?] | Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
4 0,27
6 0,40
100 — 200 8 0,60
10 0,73
12 0,87

761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Simplex Light II"

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.3.23

durch das Gewebe,

oberflachenbiindig,

in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm

DEIMAEL 80 — 200 80<d<120 | 120-200 | 80<d<120 | 120-200

dicke d [mm]

Nrk [kN/Diibel] 0,45 | =0,60 20,50 =0,75 = 0,50 20,75

charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,40 4 4 4 4 0/4 0/4
-0,56 4 4 4 4 0/4 0/4
-0,60 5 4 4 4 1/4 0/4
-0,66 5 4 4 4 2/4 0/4
-0,72 5 4 5 4 2/4 0/4
-0,77 5 4 5 4 2/4 1/4
-0,82 6 5 5 4 2/4 1/4
-0,83 6 5 5 4 3/4 1/4
-0,90 6 5 6 4 3/4 1/4
-0,96 6 5 6 4 3/4 1/4
-0,98 6 5 6 5 3/4 2/4
-0,99 6 5 6 5 4/4 2/4
-1,00 6 5 7 5 4/4 2/4
-1,13 10 8 7 5 4/4 2/4
-1,14 10 8 7 5 5/4 2/4
-1,20 10 8 8 5 5/4 2/4
-1,28 10 8 8 6 5/4 3/4
-1,29 10 8 8 6 6/4 3/4
-1,30 10 8 9 6 6/4 3/4
-1,43 10 8 9 6 6/4 3/4
-1,44 10 8 9 6 7/4 3/4
-1,50 10 8 10 7 7/4 4/4
-1,57 10 8 10 7 7/4 4/4
-1,59 10 8 10 7 8/4 4/4
-1,60 10 8 11 7 8/4 4/4
-1,68 14 11 11 7 8/4 4/4
-1,70 14 11 11 8 8/4 5/4
-1,71 14 11 11 8 8/4 5/4
-1,73 14 11 11 8 9/4 5/4
-1,85 14 11 12 8 9/4 5/4
-1,87 14 11 12 8 10/4 5/4
-1,90 14 11 13 8 10/4 5/4
-1,92 14 11 13 8 10/4 5/4
-1,99 14 11 13 9 10/4 6/4
-2,00 14 11 13 9 — 6/4
-2,01 14 11 13 9 - 6/4
-2,10 14 11 14 9 - 6/4
-2,14 14 11 14 9 - 6/4
-2,16 14 11 = 9 - 6/4
-2,20 14 11 = 10 - 7/4

761492.23

1.33.43-51/39




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Simplex Light II"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.24

oberflachenbiindig,

in Flache in Flache/Fuge
ab @ 90 mm ab @ 90 mm

girkl”[‘r‘]’q"rﬁe” 80 — 200 120 — 200 80 — 200 120 — 200

Nrk [kN/Diibel] 20,75 20,90 20,75 20,90

charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,60 4 4 0/4 0/4
-0,68 4 4 0/4 0/4
-0,70 4 4 1/4 0/4
-0,80 4 4 1/4 0/4
-0,90 4 4 1/4 0/4
-0,91 4 4 1/4 1/4
-1,00 5 4 2/4 1/4
-1,10 5 4 2/4 1/4
-1,14 5 4 2/4 1/4
-1,20 6 4 3/4 1/4
-1,30 6 5 3/4 2/4
-1,37 6 5 3/4 2/4
-1,40 7 5 4/4 2/4
-1,50 7 5 4/4 2/4
-1,60 7 6 5/4 3/4
-1,70 8 6 5/4 3/4
-1,80 8 6 5/4 3/4
-1,83 8 7 5/4 4/4
-1,90 9 7 6/4 4/4
-2,00 9 7 6/4 4/4
-2,06 9 7 6/4 4/4
-2,10 10 7 - 4/4
-2,20 10 8 - -

761492.23

1.33.43-51/39




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Basic 035"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.25

durch das o PR
Gewebe?) oberflachenbiindig,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
Tl - 100 — 200 100 — 200 100 — 200
dicke [mm]
Nrk [kN/Diibel] 0,45 20,60 0,30 ‘ 0,40 ‘ 20,45 0,30 >0,40
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,40 4 4 4 4 4 0/4 0/4
-0,44 4 4 6 4 4 2/4 0/4
-0,53 4 4 6 4 4 2/4 2/4
-0,55 4 4 6 6 4 2/4 2/4
-0,56 4 4 6 6 - 2/4 2/4
-0,60 6 4 6 6 - 2/4 2/4
-0,69 6 4 8 6 - 4/4 2/4
-0,77 6 4 8 6 - 4/4 4/4
-0,80 7 5 8 6 - 4/4 4/4
-0,92 7 5 10 8 - 4/6 4/4
-0,99 7 5 10 8 - 4/6 4/6
-1,00 7 5 10 8 - 6/6 4/6
-1,02 10 8 12 8 - 6/6 4/6
-1,08 10 8 12 10 - 6/6 4/6
-1,16 10 8 12 10 - 6/6 6/6
-1,20 10 8 12 10 - 10/4 6/6
-1,22 10 8 14 10 - 10/4 6/6
-1,26 10 8 14 12 - 10/4 6/6
-1,36 10 8 14 12 - 10/4 10/4
-1,40 10 8 14 12 - 10/6 10/4
-1,47 10 8 16 14 - 10/6 10/4
-1,51 10 8 16 14 - 10/6 10/6
-1,56 10 8 16 14 - - 10/6
-1,57 10 8 16 16 - - 10/6
-1,60 10 8 16 16 - - -
-1,70 14 11 - 16 - - -
-2,20 14 11 - — - - -

3 Es ist dabei eine Unterputzdicke von 5 — 10 mm einzuhalten.

Dibelung mit "ecotwist™

Duibeltellerdurchmesser 66 mm, Dibelung in der Flache, tiefversenkt (he = 70 mm)

Damm?rI:rtTt](]andmke Dibelanzahlen [Di/m?] |Beanspruchbarkeit des WDVS aus Wind [kN/m?]
4 0,33
6 0,47
100 — 200 8 0,53
10 0,67
12 0,73

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tl}gt
ar

Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3.26
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Basic 035"

Dubelung unter dem Gewebe in Flache/Fuge

4 Dibel / m?

RN

o

=1
=
=
=

==
=
=
=
=

T
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3.27
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Basic 035"

Dibelung unter dem Gewebe in Flache

4 Dubel / m? 6 Dibel / m?
\ \
e .\ e .\ e .\ e .\ . /.\ /.\ 7/ .\ /.\ /.
m // \\ // \\ // \\ // N \\ // N // \\ 7 \\ // N //
7 N 7 N 7 N 7 N4 N N N e
o e’ e’ e’ ¢ ® [ 4 ®
® ® ® ® ® ° ° ° ° ® °
° ° ° ° ® ° ® ® ° °
\ \
8 Dubel / m? 10 Dibel / m?
\ \
° ° ° ° ° ° ® ° ° ° ° ° ° ® ° °
° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ® ® ® ® ° ® ® °
® ® ® ® ® ® ® ('Y ® ® ® ® ® ® ® ®
[ ] [ ] [ ] [ ]
° ° ° ° ° ° ° ° i i d ® b L L 4
\ \
12 Dubel / m2 14 Dubel / m?
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Mindestanzahlen der Diibel pro m? Anlage 5.3.28
gilt fur die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Evo Light plus 035"

durch das oberflachenbiindig;
Gewebe; . R
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 60 mm ab @ 60 mm
Damm-
plattendicke 60 — 200 60-70 | 80—-200 |120—-200| 60—-70 | 80-110 | 120 -200
[mm]
F(?\;(/DUbel] 045 | 20,60 | 20,40 > 0,40 =0,60 20,40 > 0,40 20,60
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,30 4 4 4 4 4 0/4 0/4 0/4
-0,40 4 4 4 4 4 1/4 0/4 0/4
-0,50 4 4 5 4 4 2/4 1/4 0/4
-0,60 5 4 6 5 4 3/4 1/4 1/4
-0,70 5 4 7 5 4 4/4 2/4 1/4
-0,80 7 5 8 6 4 4/4 3/4 2/4
-0,90 7 5 9 7 5 5/4 3/4 2/4
-1,00 7 5 10 7 5 6/4 4/4 3/4
-1,10 11 8 10 8 6 7/4 5/4 4/4
-1,20 11 8 11 9 6 8/4 6/4 4/4
-1,30 11 8 12 9 7 9/4 6/4 4/4
-1,40 11 8 13 10 7 10/4 7/4 5/4
-1,50 11 8 14 11 8 11/4 8/4 6/4
-1,60 11 8 15 11 8 12/4 8/4 6/4
-1,68 14 11 16 12 9 12/4 - 7/4
-1,70 14 11 16 12 9 - - 7/4
-1,76 14 11 16 12 10 - - 7/4
-1,80 14 11 - - 10 - - 8/4
-1,88 14 11 - - 11 - - 8/4
-1,90 14 11 - - 11 - - 9/4
-2,00 14 11 - - 12 - - 10/4
-2,08 14 11 - - 13 - - 12/4
-2,10 14 11 - = 14 - - _
-2,12 14 11 - - - - - -
-2,20 14 11 - - - - - -

761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Evo Light plus 035"

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Anlage 5.3.29

oberflachenbiindig,

oberflaichennah versenkt?

in Flache in Flache/Fuge in Flache
ab @ 90 mm ab @ 90 mm ab @ 60 mm
Zirknenépﬁ:ﬁ]n- 60-200 | 120-200 | 60200 | 120—200 | 100<d <140 | 140 — 200
Nrk [kN/Duibel] >0,45 >0,90 20,45 >0,90 =0,50 =0,50
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,30 4 4 0/4 0/4 4 4
-0,40 4 4 0/4 0/4 4 4
-0,50 4 4 1/4 0/4 4 4
-0,60 5 4 2/4 0/4 5 4
-0,70 5 4 2/4 0/4 6 5
-0,80 6 4 3/4 0/4 7 5
-0,90 7 4 4/4 1/4 8 6
-1,00 8 4 4/4 1/4 9 6
-1,10 8 4 5/4 1/4 10 7
-1,20 9 5 6/4 2/4 11 8
-1,30 10 5 7/4 2/4 12 8
-1,40 10 5 7/4 3/4 13 9
-1,50 11 6 8/4 3/4 15 10
-1,60 12 6 9/4 3/4 16 10
-1,68 13 7 9/4 4/4 - 11
-1,70 13 7 9/4 4/4 - 11
-1,76 13 7 10/4 4/4 - 11
-1,80 13 7 10/4 4/4 - 12
-1,88 14 8 11/4 4/4 - 12
-1,90 14 8 11/4 - - 12
-2,00 15 8 12/4 - - -
-2,08 15 8 12/4 - - -
-2,10 15 - 12/4 - - -
-2,12 16 - 12/4 - - -
-2,20 16 - - - - -
3) Diibelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" mit Montagetool Typ L* oder "SchraubDiibel S" mit Montagetool Baumit S

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fir die Mineralwolle-Platten:
"MineralTherm Evo Light plus 035"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.3.30

Dubelung mit "SchraubDiibel STR U (2G)" auch mit Zusatzteller "VT 2G2"

durch das Gewebe oberflachenbiindig,
in Flache in Flache/Fuge
ab @ 60 mm ab @ 90 mm ab @ 90 mm
Ej)iikme":jp;;“me]”' 200 < d < 400 200 < d < 400
Nrk [kN/Duibel] 0,45 ‘ = 0,60 20,75
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]
-0,77 6 6 6 2/4
-1,00 7 6 6 2/4
-1,08 11 8 6 2/4
-1,30 11 8 6 3/4
-1,32 11 8 6 4/4
-1,52 11 8 7 4/4
-1,54 11 8 7 5/4
-1,60 11 8 8 5/4
-1,74 14 11 8 5/4
-1,76 14 11 8 6/4
-1,96 14 11 9 6/4
-1,98 14 11 9 7/4
-2,18 14 11 10 7/4
-2,20 14 11 10 8/4

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel pro m?
gilt fur die Mineralwolle-Lamellen:

"MineralTherm Lamelle"

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 5.4.1

durch das Gewebe, oberflachenbiindig,
in Flache oder Flache/Fuge
ab @ 60 mm @ 140 mm
Dammplattendicke [mm] 40 - 200 40 - 200
Nrk [kN/Dubel] 0,45 > 0,60 0,45 = 0,60
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [KN/m?]
-0,56 4 4 4 4
-0,77 6 4 6 4
-1,00 7 5 7 5
-1,60 10 8 10 8
-2,20 14 11 14 11
261492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Mindestanzahlen der Diibel/m? gilt fur

-MW-Platten oder MW-Lamellen- an Deckenunterseiten

Deutsches

Institut
fur
Bautechnik

Anlage 5.5.1

Die folgende Tabelle gilt fir Mineralwolle-Dammstoffe gemafl Abschnitt 2.1.1.2 b), Tabelle 3 und
in Kombination mit dem Dubel
"SchraubDiibel STR U (2G)", Dibeltellerdurchmesser ab 60 mm, durch das Gewebe gedubelt.

Abschnitt 2.1.1.2 ¢c), Tabelle 5 in den Dicken 80-200 mm,

Systemeigen-

gewicht gek 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

[kg/m?]
charakteristische Einwirkungen aus Wind wek [kN/m?]

-0,55 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8
-0,60 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9
-0,65 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9
-0,70 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9
-0,75 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9
-0,80 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10
-0,85 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
-0,90 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
-0,95 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11
-1,00 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11
-1,05 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11
-1,10 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12
-1,15 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12
-1,20 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12
-1,25 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12
-1,30 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13
-1,35 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13
-1,40 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
-1,45 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14
-1,50 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 -
-1,55 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 - -
-1,60 11 11 12 12 12 13 13 13 14 - - -
-1,65 11 12 12 12 13 13 13 14 - — - -
-1,70 12 12 12 13 13 13 14 - - - - -
-1,75 12 12 13 13 13 14 - - - - - -
-1,80 12 13 13 13 14 - - - - — — -
-1,85 13 13 13 14 - - - - - - - -
-1,90 13 13 13 - - - - - - - - -
-1,95 13 13 — - - - - - - — — -
-2,00 13 - - - - - - - - - - -

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Anordnung der Diibel bei Verwendung von Anlage 5.5.2
MW-Platten oder MW-Lamellen an Deckenunterseiten

Folgende Raster gelten fiir die entsprechenden Dibelmengen der Anlagen 5.5.1:

Duibelanzahl [Diibel/m?] Dubelraster [cm x cm]*
6 41 x 41
7 38 x 38
8 35x35
9 33 x 33
10 32 x 32
11 30x 30
12 29x 29
13 28 x 28
14 27 x 27
" das Raster kann unter Einhaltung der Dilbelmenge auf rechteckige Abstande angepasst werden

761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t';‘,!t
ur
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik
Abminderung der Warmedammung Anlage 6

Die Warmebrickenwirkung der Dlbel ist wie folgt zu berlcksichtigen:
U=U+X"n [W/(m2-K)]
Dabei ist: Uc korrigierter Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils
U Warmedurchgangskoeffizient des ungestdrten Bauteils [W/(m?-K)]
X  punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient eines Dibels [W/K]

n Dibelanzahl/m? (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

Eine Beriicksichtigung der Warmebriickenwirkung kann entfallen, sofern die maximale Dubelanzahl n
pro m? Wandflache (Durchschnitt der Fassadenbereiche) in Abhangigkeit von der Warmeleitfahigkeit
des Dammstoffs, der Dammstoffdicke und dem Warmedurchgangskoeffizienten des Dibels den Fest-
legungen der Tabellen 1 bis 3 entspricht.

Eine Berlicksichtigung kann ebenfalls entfallen, sofern im Einzelfall nachgewiesen ist, dass die Erho-
hung des Warmedurchgangskoeffizienten des ungestérten Bauteils durch die Warmebriickenwirkung
der Diibel 3 % nicht Uberschreitet.

Tabelle 1: Anzahl der Dibel pro m? bis zu der eine Berlcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei
einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs ab As = 0,040 W/(m-K)

x Dammdicke [mm]
[W/K] | 40<d<50|50<d<100 | 100 <d<150 | 150 <d <200 | 200<d <250 | 250<d
0,002 10 5 4 3 2 2
0,001 162 11 7 6 5 4
a) Maximale Diibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Tabelle 2: Anzahl der Diibel pro m? bis zu der eine Berucksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei
einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs ab As = 0,035 W/(m-K)

x Dammdicke [mm]
[W/KI | 40<d<50|50<d=<100 | 100<d<150 | 150 <d <200 | 200<d<250 | 250<d
0,002 9 5 3 3 2 2
0,001 162 10 7 5 4 3
3 Maximale Diibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Tabelle 3: Anzahl der Dibel pro m? bis zu der eine Berlcksichtigung im U-Wert nicht erforderlich ist bei
einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Dammstoffs ab As = 0,032 W/(m-K)

x Dammdicke [mm]
[W/K] |40<d<50|50<d=<100 | 100 <d <150 | 150 <d <200 | 200<d <250 | 250<d
0,002 8 4 3 2 2 2
0,001 162 9 6 5 4 3
3 Maximale Diibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023

Anordnung der zusatzlichen BrandschutzmaRnahmen

gemaR Abschnitt 3.2.4.2; EPS-Platten bis max. 300 mm

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en

BR 1-3:

vollflachig mit Klebemortel geman
Abschnitt 2.1.1.1 angeklebt und zusatzlich
gedibelt

Zusatz-BR

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 7

e maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. Dacher)

o vollflachig mit Klebemortel angeklebt und zuséatzlich angeduibelt

Gebaudeausschnitt

[

Auflenwandoffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemaf
Abschnitt 3.2.4.3 des Bescheids

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung
gemaR Abschnitt 3.2.4.3 des Bescheids

761492.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Sturzausfiihrung bei Verwendung der Dammplatten Anlage 8
"EPStherm 032 G elastifiziert" und
"EPStherm 034 G elastifiziert"”

mineralische Putzsysteme: organisch/silikatische Putzsysteme?:

(Unterputz und Schlussbeschichtung)? - bei Dammstoffdicken < 200 mm muss eine

miissen Putzschichtdicken von = 4 mm Putzschichtdicke von = 4 mm bis < 10 mm eingehalten
einhalten werden.

bei Dammstoffdicken > 200 mm bis < 300 mm muss
die Schichtdicke 5 bis 6 mm eingehalten werden

<300 mm 24 mm
v "EPStherm 032 G elastifiziert"
/ )—Q—Q—Q "EPStherm 034 G elastifiziert"
Klebemortel
Gewebe
Gewebeschlaufe

2200 mm

Kombination aus einem mineralischem Unterputz und einer mineralischen Schlussbeschichtung nach Anlage 3
bei Ausfiihrung mit einer silikatischen oder organischen Schlussbeschichtung nach Anlage 3

761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Erkléarung fiir die Bauart "WDVS" Anlage 9

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestatigung im Sinne des § 16 a (5) MBO.

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfiih-
renden Firma®") auszufiillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Informa-
tion Uber die verarbeiteten Komponenten kénnen zusatzlich zum Dammstoff auch die von weiteren
Komponenten der Beipackzettel/Kennzeichnung dieser Erklarung beigefligt werden.

*

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfiihrung von WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:
StraRe/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:
Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung: Z-33.43- vom
Handelsname des WDVS:

Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)

» Klebemortel/Klebeschaum: Handelsname/ Auftragsmenge

> Dammstoff: (1 EPS-Platten O Mineralwolle-Platten O Mineralwolle-Lamellen
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist dieser Erklarung beizuflgen.

- Handelsname:

- Nenndicke:

ggf. Haftbriicken: Handelsname/ Auftragsmenge
ggf. Grundputz: Handelsname/ Flachengewicht
Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke

gof. Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge
Schlussbeschichtung (Oberputz)

Handelsname / KorngréRe bzw. mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge
> Diibel: Handelsname / Anzahl je m?/ Setzart

YVVVYVYYVYVY

Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.4 des Bescheids)
O normalentflammbar O schwerentflammbar O nichtbrennbar

» BrandschutzmaBnahmen: (s. Abschnitt 3.2.4.2 bzw. 3.2.4.3):
O konstruktive BrandschutzmalRnahmen nach Abschnitt 3.2.4.2
O BrandschutzmafRnahmen nach Abschnitt 3.2.4.3
O ohne Sturzschutz O mit Sturzschutz/ dreiseitiger UmschlieBung O mit Brandriegel umlaufend
O BrandschutzmalRnahme nach Abschnitt 3.2.4.3 a) mit Gewebeschlaufe nach Anlage 8.1 O
O BrandschutzmalRnahme aus O Mineralwolle-Lamelle O Mineralwolle-Platte

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:
Firma: StralRe/Hausnummer:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemal den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbeitungs-
hinweisen des Antragstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:

761492.23 1.33.43-51/39



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-33.4.3-51 vom 9. Oktober 2023 Bautechnik

Erklarung fir die Bauart "WDVS" an Deckenunterseiten  Anlage 10

Diese Erklarung ist eine Ubereinstimmungsbestéatigung im Sinne des § 16 a (5) MBO. Diese Erklarung
ist nach Fertigstellung des WDVS vom Unternehmer (Fachpersonal der ausfiihrenden Firma®)
auszufillen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information Uber die
verarbeiteten Komponenten kdnnen zusatzlich zum Dammstoff auch die ab weiteren Komponenten der
Beipackzettel/Kennzeichnung dieser Erklarung beigefugt werden.

Fachhandwerker/Fachunternehmer = Meisterbetriebe, die zur Ausfihrung ab WDVS berechtigt sind und in Anlage A der
Handwerksrolle eingetragen sind oder gleichwertig.

Postanschrift des Gebaudes:
Stralle/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten WDVS:

Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung:
Z-33.43- vom

Handelsname des WDVS:

Verarbeitete WDVS-Komponenten: (siehe Kennzeichnung)

> Klebemortel: Handelsname/Auftragsmenge

> Dammstoff: [ Mineralwolle-Platten [ Mineralwolle-Lamellen
Der Beipackzettel/Kennzeichnung des Dammstoffs ist dieser Erklarung beizuflgen.

- Handelsname:

- Nenndicke:

Bewehrung: Handelsname / Flachengewicht
Unterputz: Handelsname / mittlere Dicke
Diibel: Handelsname/ Anzahl je m?

ggf. Haftvermittler: Handelsname / Auftragsmenge (trocken)
Schlussbeschichtung

Handelsname / Korngrof3e bzw. mittlere Dicke bzw. Auftragsmenge (trocken)
ggf. Anstrich: Handelsname/ Auftragsmenge

VVVYYVY

A\

> Diibel: Handelsname / Anzahl je m?

» Brandverhalten des WDVS: (siehe Abschnitt 3.1.4 des Bescheids)

O normalentflammbar O schwerentflammbar O nichtbrennbar
Postanschrift der ausfiihrenden Firma:

Firma: Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene WDVS gemall den Bestimmungen der o. g.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und ggf. den Verarbei-
tungshinweisen des Antragstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift:

761492.23 1.33.43-51/39
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